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RESUMEN

Un método para la cementación de un pozo comprende inyectar en el pozo una suspensión de 

cemento que comprende un portador acuoso, una nanoarcilla expandible, y una sal inorgánica 

divalente de liberación demorada sólida que comprende óxido de magnesio calcinado, óxido de calcio 

5 calcinado, vidrio de polifosfato de magnesio y calcio, un borato, un nitruro, un silicato, un agente que 

tiene un catión de Ba2+, Sr2+, Fe2+, Ni2+, o una combinación que comprende al menos uno de los 

anteriores; y permitir que la suspensión de cemento se fragüe. 


