
RESUMEN

Se describe un proceso para transformar fibras sintéticas y vegetales en una tela no tejida del 

tipo que proporciona la siguiente secuencia de etapas de procesamiento:

etapa de apertura de bandadas, durante la cual los materiales fibrosos de diferentes formas y 

tamaños se transforman en bandadas de fibra de diferentes longitudes;

etapa de estiramiento y tratamiento del material seleccionado en la etapa anterior;

etapa de corte y recorte: una vez completada la etapa de estiramiento y tratamiento del 

material, la tela no tejida se somete a corte y recorte longitudinal, para realizar una serie de rollos, 

generalmente dos o tres, para uso final, caracterizados porque, después de la etapa de apertura, las 

bandadas se transfieren a un condensador, en donde las bandadas de fibra larga se separan de las 

bandadas de fibra corta, mediante un filtro de malla perforado.


