
RESUMEN

El procedimiento comprende: - una etapa de trazado de un 

trazo de recorte (2) en la superficie del vidrio, por medio de 

una herramienta de recorte (6); - una etapa de implementación 

de medios de apoyo plano (20) dispuestos para generar una 

fuerza de presión sobre el trazo de recorte, y - una etapa de 

quebrado por medio de un medio de apoyo local (10) aplicado en 

la cara opuesta (4B) y de frente al trazo de recorte (2), 

siendo el medio de apoyo local (10) desplazado y apoyado a lo 

largo del trazo de recorte (2), sobre dicha cara opuesta (4B).


