REIVINDICACIONES

1. Una composicibén de recubrimiento de pelicula en forma
de mezcla en polvo, que consiste en:

un polimero soluble en agua que se selecciona del grupo
que consiste en polimeros celuldsicos, polimeros de vinilo y
mezclas de los mismos;

en la que el polimero celuldésico es un polimero celuldsico
soluble en agua seleccionado del grupo gue consiste en
hipromelosa (hidroxipropil metilcelulosa), hidroxietil
celulosa, hidroxipropil celulosa y carboximetil celulosa
sbédica y en la que el polimero de vinilo se selecciona del
grupo que consiste en polivinil alcohol, copolimero injertado
de polivinil alcohol-polietilen glicol 'y copolimero de
vinilpirrolidona-acetato de vinilo 6: 4;goma de guar;

uno o mas de un deslizante, un plastificante; un pigmento;
y maltodextrina

teniendo dicha goma de guar una viscosidad minima de 700
centipoises cuando se disuelve en agua a una concentracidén del
1 % p/p durante 2 horas, segun se mide en un viscosimetro
Brookfield RVT a 25 °C, y donde dicha goma de guar esta presente
en una cantidad suficiente para proporcionar un sustrato
recubierto con una dispersidén acuosa que contiene la
composicién de recubrimiento de pelicula hasta un aumento de
peso de al menos aproximadamente el 0,25 % en peso con al menos
uno de

a) un coeficiente de friccidn estédtica de menos de 3; o

b) un coeficiente de friccidédn dindmica de menos de 1,5.

2. La composicién de la reivindicacidén 1, en la que la
Q

goma de guar comprende el 3-25 % o el 4-20 % en peso de la

composicidn.



3. La composicidén de la reivindicacidén 1, en la que el

polimero es hipromelosa.

4. La composicién de la reivindicacidén 3, en la que la
hipromelosa tiene una viscosidad en solucidén acuosa de 1, 3,
5, 6, 15 o 50 centipoises cuando se disuelve al 2 % en

peso/volumen en agua.

5. Una composicidén de acuerdo con la reivindicacidén 1, en
la que el polimero soluble en agua es un polimero celuldsico y

o)

la cantidad de goma de guar es del 3-8 % en peso.

6. Una composicidédn de acuerdo con la reivindicacidén 1, en
la que el polimero soluble en agua es un polimero de vinilo y

o)

la cantidad de goma de guar es del 6-20 % en peso.

7. La composicién de la reivindicacién 1, en la que el

plastificante comprende triglicéridos de cadena media.

8. La composicién de la reivindicacidén 1, en la que la
Qo

maltodextrina comprende el 0,1-80 % en peso de la composicidn

de recubrimiento de pelicula.

9. La composicién de la reivindicacidén 1, en la que la
maltodextrina tiene un DE (equivalente de dextrosa) de menos

de 20.

10. La composicién de la reivindicacidén 1, en la que la
maltodextrina tiene un DE (equivalente de dextrosa) de entre

11 y 14.



11. La composicidén de la reivindicacidén 1, en la que el
polimero soluble en agua comprende desde el 5 al 35 % en peso
o desde el 10 a el 20 % en peso de la composicidédn de polvo

Seco.

12. Una composicidén de acuerdo con la reivindicacién 1,

que consiste en:

del 5 al 35 % en peso de polimero soluble en agua;

el 3 al 25 % en peso de goma de guar;

hasta el 80 % en peso de maltodextrina;

hasta el 30 % en peso de deslizante;

hasta el 10 % en peso de plastificante;

hastael 40 $ en peso de pigmentos y

hasta el 20 % en peso de ingredientes opcionales o
auxiliares,

el total no superior al 100 % en peso de la composicidn.

13. Una composicién de acuerdo con la reivindicacidén 12,

que consiste en:

el 10 al20 % en peso de polimero soluble en agua;

el 4 al20 % en peso de goma de guar;

el 5 ale0 % en peso de maltodextrina;

el 10 al el 20 % en peso de deslizante;

el 2,5 al 10 % en peso de plastificante; vy

el 4 al32 % en peso de pigmentos,

Q

el total no superior al 100 % en peso de la composiciédn.

14. Una composicién de acuerdo con la reivindicacién 12,
que consiste en:
el 10 al20 % en peso polimero soluble en agua;
el 4 al20 % en peso goma de guar;

el 50 al 80 % en peso maltodextrina;



el 10 al20 % en peso deslizante; vy
el 2,5 all0 % en peso plastificante,

el total no superior al 100 % en peso de la composicidn.

15. Una dispersidn acuosa, que comprende una composicidn

de acuerdo con la reivindicacion 1 y agua.

16. Una dispersidn acuosa de acuerdo con la
reivindicacion 15 que tiene una viscosidad inferior a 450

centipoises.

17. Un sustrato ingerible oralmente recubierto con una

dispersidn acuosa de acuerdo con la reivindicacion 15.

18. El1 sustrato ingerible oralmente de acuerdo con la
reivindicacién 17, en el que el recubrimiento se aplica hasta
un aumento de peso seleccionado del grupo que consiste en:

a) de el 0,25 al 5 %,

b) de el 1,0 al4,5

c)de 2,0 al 4,0.

19. Un sustrato recubierto ingerible oralmente de acuerdo
con la reivindicacidén 17, que tiene un coeficiente promedio de
friccidén estdtica menor de 3,0 y/o un coeficiente de friccidn

dinédmica menor de 1,5.

20. Un procedimiento para reducir el coeficiente de
friccidén estdtica vy/o dindmica de wun sustrato ingerible
oralmente, que comprende:

recubrir un sustrato ingerible oralmente con una

dispersidén acuosa due contiene la composicidén de la



reivindicacién 1 hasta un aumento de peso de al menos el 0,25
% en peso,
por lo que se reduce al menos uno del coeficiente de

friccidén estédtica o del coeficiente de friccidn dindmica del

sustrato recubierto ingerible oralmente.

21. El procedimiento de la reivindicacién 20, en el que
el sustrato recubierto ingerible oralmente tiene un coeficiente

de friccidén estdtica menor de 3.

22. El1 procedimiento de la reivindicacién 20, en el que
el sustrato recubierto ingerible oralmente tiene un coeficiente

de friccidén dindmica menor que 1,5.

23. La composicidén de acuerdo con la reivindicacidén 8 en
(o)

la que la maltodextrina comprende el 5-60 % en peso de la

composicién de recubrimiento de pelicula.



