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RESUMEN

Se describen sistemas y métodos para tratar una corriente (12) a partir de un proceso 

de recuperación química mejorada de petróleo (CEOR). El método incluye poner en contacto 

la corriente de alimentación (12) con una pluralidad de partículas de material compuesto (20) 

5 para extraer los hidrocarburos de la corriente de alimentación (12); y generar una corriente 

tratada (40) que comprende una cantidad reducida de hidrocarburos y al menos la mayor del 

polímero potenciador de la viscosidad que permanece relativo a la corriente de alimentación 

(12). La corriente de alimentación (12) incluye los hidrocarburos, una concentración de un 

polímero potenciador de la viscosidad de al menos aproximadamente 10 mg / L y un fluido 

10 acuoso. Las partículas de materiales compuestos (20) comprenden cada una, una mezcla de 

un material a base de celulosa y un polímero.  


