
RESUMEN

SUSTANCIAS CATALÍTICAMENTE ACTIVAS

Una sustancia catalíticamente activa incluye una partícula mineral de 
sulfuro de cobre (I), y una molécula funcionalizada con alquino unida a una 
superficie de la partícula mineral de sulfuro de cobre (I). En un ejemplo de método, 
se hace reaccionar un mineral de sulfuro de cobre (I) con una molécula 
funcionalizada con alquino para formar una sustancia catalíticamente activa. La 
sustancia catalíticamente activa se hace reaccionar con una molécula 
funcionalizada con azida para acoplar la sustancia catalíticamente activa con la 
molécula funcionalizada con azida.


