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RESUMEN
Se proporciona una película multicapa coextruida. La película multicapa 

coextruida tiene al menos dos capas, que incluyen una capa sellante y una segunda 

capa en contacto con la capa sellante. La capa sellante contiene (A) un primer polímero 

con base en etileno que tiene una densidad de 0,865 g/cc a 0,930 g/cc y un índice de 

fusión de 0,5 g/10 min a 25 g/10 min; (B) una amida de ácido graso primaria insaturada 

que tiene un punto de fusión de 100 °C o menos; y (C) un ácido graso diprótico que tiene 

un punto de fusión mayor que 100 °C y una temperatura de descomposición mayor que 

200 °C. La segunda capa contiene un segundo polímero con base en etileno. También se 

proporciona un laminado que contiene dicha capa sellante.
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