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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

 

Re: Expediente No. NC2017/0013338 

Solicitud de patente a nombre de ECOLAB USA INC. 

 

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, 

domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad 

ECOLAB USA INC., domiciliada en Minnesota, Estados Unidos de América, solicitante de 

la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 10670 notificado electrónicamente 

el 26 de septiembre de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la 

solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información: 

 

1. Modificaciones a las Reivindicaciones 

 

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al 

solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, 

presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinte 

(20) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. 

Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones: 

 

1.1 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1 y 7, incluyendo características de 

la antigua reivindicación 11, con el fin de definir con mayor claridad la materia a 

proteger.  

 

1.2 Se han modificado las reivindicaciones 11 y 14, con el fin de limitar los 

compuestos del reticulante funcionalmente simétrico y los reticulantes de 

propanodiílo, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la reivindicación 1. 

 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de 

ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo 

de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en 

su concepto técnico. 
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2. Pago de tasas 

 

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que 

no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo 

capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones a las presentadas en la 

respuesta anterior, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad. 

 

3. Claridad y concisión de las Reivindicaciones 

 

El solicitante desea manifestar que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio quedan 

subsanadas la totalidad de las objeciones, ya que las nuevas reivindicaciones 

proporcionan claridad y concisión a la invención reclamada, cuentan con pleno soporte 

en la descripción de la solicitud en estudio, y además siguen las recomendaciones 

realizadas por el examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada 

objeción, me permito señalar lo siguiente: 

 

3.1 El examinador indica en el Oficio: “El capítulo reivindicatorio no cumple con el 

requisito de sustento en la descripción dado que el alcance de la materia 

reclamada corresponde a una generalización muy amplia que no tiene evidencia 

técnica en la descripción. Se llama la atención del solicitante frente a las 

expresiones “restos reticulantes primarios” “reticulante funcionalmente 
simétricos” las cuales son imprecisas y cubren un gran número de posibilidades”. 
En este respecto, se informa que se han modificado las reivindicaciones 1 y 7, 

incluyendo características de la antigua reivindicación 11, con el fin de superar 

las objeciones de definir más caramente los reticulantes primarios y el reticulante 

funcionalmente simétrico, y así definir claramente la materia a proteger. Por lo 

tanto, la objeción debe ser retirada. 

 

3.2 Como se indicó previamente, se modificaron las reivindicaciones 11 y 14, con el 

fin de limitar los compuestos del reticulante funcionalmente simétrico y los 

reticulantes de propanodiílo, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la 

reivindicación 1. 

 

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que 

incluye veinte (20) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la 

Decisión 486/00. 
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4. Descripción 

 

El examinador indica que “Sírvase definir la composición del producto comercial 

NAVIGATOR® puesto que la divulgación inicial no detalló dicho producto”. En este 

respecto, el solicitante desea explicar amablemente que los adhesivos NAVIGATOR® A, 

B y C eran adhesivos de crepado de poliamidoamina-epihalohidrina disponibles 

comercialmente. Los adhesivos A y C se produjeron haciendo reaccionar una mezcla de 

49,28% en moles de dietilentriamina y 50,72% en moles de ácido adípico. El adhesivo 

B se produjo haciendo reaccionar una mezcla de 50,61% en moles de dietilentriamina 

con 49,39% en moles de glutarato de dimetilo. El adhesivo A tenía un contenido de 

sólidos del 35% en peso, una viscosidad de 150 cP a 25 °C y un pH de 7. El adhesivo B 

tenía un contenido de sólidos del 15% en peso, una viscosidad de 37 cP a 25 °C y un 

pH de 4. El adhesivo C tenía un contenido de sólidos del 15% en peso, una viscosidad 

de 90 cP a 25 °C y un pH de 7. 

 

5. Nivel Inventivo  

 

El examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 20 carecen de nivel 

inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US 2014/0020858 

(D1) y JP 2007070740 (D3). 

 

Respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 

establece que “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una 

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa 

invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del 

estado de la técnica”. 
 

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los 

objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe 

demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto 

cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace 

necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese 

sido obvia para una persona versada en la materia. 

 

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su 

desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo 

capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto dichas 
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características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el 

examinador.  

 

D1 describe una resina de poliamidoamina-epihalohidrina que tiene una relación de 

iones azetidinio a residuos de amida en la resina de poliamidoamina-epihalohidrina 

(“relación de azetidinio”) de 0,4 a 1,3 (Ver, por ejemplo, Párrafo [0081]). En 

consecuencia, la relación mínima de azetidinio de 0,4 descrita en D1 es mucho mayor 

que la relación de azetidinio reclamada de 0,3 o menos, como se requiere ahora en 

cada reivindicación. De hecho, el examinador reconoce que D1 no revela una relación 

de azetidinio de 0.3 o menos. 

 

Sin embargo, el examinador afirma que “no se observa un efecto técnico asociado a la 

diferencia”. Contrariamente a lo que afirma el examinador, existe una diferencia 

significativa entre las resinas descritas en D1 y el adhesivo de crepado actualmente 

reclamado. Las resinas descritas en D1 son para usar como resinas de resistencia en 

húmedo, mientras que el adhesivo de crepado reclamado es para usar en el crepado de 

una banda de papel. Estas dos aplicaciones de resinas son completamente diferentes 

entre sí. 

 

Más particularmente, D1 agrega la resina de resistencia en húmedo a las fibras de papel 

durante la fabricación de un producto de papel (Véase, por ejemplo, la reivindicación 

43). D1 necesita que la resina de resistencia en húmedo tenga una relación de azetidinio 

>0,4 para desarrollar resistencia a la tracción en húmedo en papel. En marcado 

contraste, los adhesivos de crepado reclamados se aplican a la superficie de un secador, 

por ejemplo, un secador Yankee, y una red fibrosa formada se adhiere a la misma y 

luego se retira a través de una cuchilla de crepado para producir una red de papel 

crepado (Solicitud, Párrafo [00126]). Si los adhesivos de crepado actualmente 

reclamados tuvieran una relación de azetidinio >0,3, el adhesivo de crepado 

reaccionaría y se reticularía muy rápidamente cuando se rocía sobre la superficie 

caliente del tambor Yankee. Si los adhesivos de crepado actualmente reclamados se 

entrecruzaran muy rápidamente, el adhesivo se secaría y formaría una película seca y 

dura sobre la superficie del tambor Yankee y la banda de fibra no se adheriría a la 

misma y no podría ser crepada. 

 

Además, la descripción de la presente solicitud explica varios beneficios que se obtienen 

con los adhesivos de crepado inventivos reclamados en comparación con los adhesivos 

de crepado convencionales. Por ejemplo, la descripción explica que las resinas 

reticuladas funcionalizadas pueden tener una mayor funcionalidad reactiva debido a la 
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cantidad de iones azetidinio y la cantidad de grupos halohidrina dispuestos en los 

esqueletos de poliamidoamina (Solicitud, Párrafo [0013]). La descripción también 

explica que las resinas reticuladas funcionalizadas pueden tener una capacidad de 

control incrementada en la cantidad de reticulación que se puede incorporar entre las 

cadenas principales de poliamidoamina (Solicitud, Párrrafo [0013]). Como tal, las 

resinas reticuladas funcionalizadas también pueden tener un mayor peso molecular en 

relación con las resinas de crepado convencionales. La descripción explica además que 

las resinas reticuladas funcionalizadas pueden tener una solubilidad en agua 

relativamente baja o controlable y un contenido de sólidos relativamente alto en 

comparación con las resinas de crepado convencionales (Solicitud, Párrafo [0013]). 

Además, las resinas reticuladas funcionalizadas también pueden tener una 

concentración relativamente baja de subproductos de epiclorhidrina, tales como 1,3-

dicloro-2-propanol (1,3-DCP o “DCP”) o 3-cloropropano-1,2-diol (3-CPD o “CPD”). Por 

ejemplo, las resinas reticuladas funcionalizadas pueden incluir menos de 15000 ppm o 

menos de 5000 ppm de cada DCP y/o CPD (Solicitud, Párrafo [0013]). 

 

En consecuencia, el adhesivo de crepado reclamado proporciona varias ventajas 

técnicas sobre los adhesivos de crepado convencionales que no se describen o 

proporcionan por las resinas de resistencia en húmedo descritas en D1. 

 

Ahora bien, D3 describe una resina de poliamida poliamina poliuria-epihalohidrina (Ver, 

por ejemplo, Resumen). Más particularmente, como lo señala el examinador, D3 

describe un adhesivo que incluye una resina que comprende un residuo de 

polialquilenpoliamina, un residuo de ácido dicarboxílico, un residuo de urea y un residuo 

de epihalohidrina. Sin embargo, lo que está ausente de D3 es que D3 no revela o sugiere 

que su resina incluye reticulaciones derivadas de un reticulante funcionalmente 

simétrico. De hecho, la tabla que compara la invención actualmente reclamada y D3 

carece claramente de que este elemento se divulgue en D3. Del mismo modo, la 

explicación del examinador en cuanto a lo que D3 revela no alega que D3 revela o 

sugiere ningún reticulado derivado de un reticulador funcionalmente simétrico. En 

consecuencia, D3 no divulga ni sugiere la invención reclamada, como se requiere en 

cada reivindicación. 

 

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D3, solos o en combinación 

no mencionan, describen o sugieren, todas las características técnicas reclamadas 

en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, las nuevas 

reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del 

arte.  
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En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y 

como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 20, tiene diferencias con 

el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe 

ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 

y 18 de la Decisión 486. 

 

6. Conclusión 

 

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse 

que: 

 

i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la 

descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 

486; y 

 

ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D3, cumpliendo así 

con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486. 

 

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de 

patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los 

requerimientos de la Decisión 486/00. 

 

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los 

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del 

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

7. Anexos 

 

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones. 

 

Señora Directora, 
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

 

1. Un adhesivo de crepado, que comprende: 

una resina reticulada funcionalizada que comprende restos de azetidinio 

y restos de halohidrina colgantes dispuestos sobre estructuras de 

poliamidoamina, en donde: 

las estructuras de poliamidoamina se reticulan por restos 

reticulantes primarios y restos reticulantes de propanodiílo,  

los restos reticulantes primarios se derivan de un reticulante 

funcionalmente simétrico,  

el reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto 

de diacrilato, un compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de 

bis(metacrilamida), un compuesto de diepóxido, un compuesto de 

poliazetidinio, un compuesto de diisocianato, un compuesto de 1,3-

dialquildiazetidin-2,4-diona, un compuesto de dianhídrido, un compuesto 

de haluro de diacilo, un compuesto de dienona, un compuesto de haluro 

de dialquilo, un compuesto de dialdehído, o una mezcla de los mismos, 

los restos reticulantes de propanodiílo se derivan de epiclorhidrina, 

epibromhidrina, epiyodhidrina o cualquiera de sus mezclas, y 

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio 

de 0,3 o menos, en donde la relación de azetidinio es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen un ión azetidinio con respecto al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de 

azetidinio se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de 

relajación de 22,5 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y 

un recuento de barrido de 320 barridos a 1,024 barridos. 

 

2. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,0005 a 0,3. 
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3. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,0005 a 0,3, 

y un contenido de cloruro covalente de 0,05% en peso a 0,6% en peso, basado 

en el peso total de la resina reticulada funcionalizada.  

 

4. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), compuestos de poliazetidinio, sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas.  

 

5. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,005 a 0,12, 

y en donde la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante de 0,01 a 0,15, en donde la relación de halohidrina colgante es la 

relación de los segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina 

colgante se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 

30 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido 

de 320 barridos. 

 

6. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 3:1 a 10:1. 

 

7. Un adhesivo de crepado, que comprende: 

agua; y  

una resina reticulada funcionalizada que comprende restos de azetidinio 

y restos de halohidrina colgantes dispuestos sobre estructuras de 
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poliamidoamina, en donde: 

las estructuras de poliamidoamina se reticulan por restos 

reticulantes primarios y restos reticulantes de propanodiílo, 

los restos reticulantes primarios se derivan de un reticulante 

funcionalmente simétrico;  

                  el reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto 

de diacrilato, un compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de 

bis(metacrilamida), un compuesto de diepóxido, un compuesto de poliazetidinio, 

un compuesto de diisocianato, un compuesto de 1,3-dialquildiazetidin-2,4-

diona, un compuesto de dianhídrido, un compuesto de haluro de diacilo, un 

compuesto de dienona, un compuesto de haluro de dialquilo, un compuesto de 

dialdehído, o una mezcla de los mismos,  

                  los restos reticulantes de propanodiílo se pueden derivar de 

epiclorhidrina, epibromhidrina, epiyodhidrina o cualquiera de sus mezclas, y 

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio 

de 0,3 o menos, en donde la relación de azetidinio es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen un ión azetidinio con respecto al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de 

azetidinio se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de 

relajación de 22,5 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y 

un recuento de barrido de 320 barridos a 1,024 barridos. 

 

8. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), compuestos de poliazetidinio, sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas y en donde los restos reticulantes de propanodiílo se 

derivan de epiclorhidrina.  
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9. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

adhesivo de crepado con un 15% en peso de sólidos tiene una viscosidad de 10 

cP a 300 cP a una temperatura de 25 °C.  

 

 10. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

adhesivo de crepado tiene un contenido de sólidos de 10% en peso a 50% en 

peso. 

 

11. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto de diacrilato, un 

compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de bis(metacrilamida), un 

compuesto de diepóxido, o una mezcla de los mismos, y en donde los restos 

reticulantes de propanodiílo se pueden derivar de epiclorhidrina, epibromhidrina, 

o una mezcla de los mismos.  

 

12. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la 

relación de azetidinio es de 0,0005 a 0,3, y en donde la resina reticulada 

funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante de 0,001 a 0,5, en 

donde la relación de halohidrina colgante es la relación de los segmentos 

poliméricos que contienen una halohidrina colgante al número total de 

segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina colgante se puede 

determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa desacoplada heteronuclear 

regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 30 segundos, un ancho 

espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido de 320 barridos. 

  

13. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 1:1 a 20:1. 

 

14. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto de diacrilato, un 
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compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de bis(metacrilamida), un 

compuesto de diepóxido, un compuesto de poliazetidinio, un compuesto de 

diisocianato, un compuesto de 1,3-dialquildiazetidin-2,4-diona, un compuesto 

de dianhídrido, un compuesto de haluro de diacilo, un compuesto de dienona, 

un compuesto de haluro de dialquilo, un compuesto de dialdehído, o una mezcla 

de los mismos, y en donde los restos reticulantes de propanodiílo se pueden 

derivar de epiclorhidrina, epibromhidrina, o cualquiera de sus mezclas.  

 

15. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un diacrilato, una 

bis(acrilamida), una bis(metacrilamida), un diepóxido, un 1,3-dialquildiazetidin-

2,4-diona, una dienona, o una mezcla de los mismos.  

 

16. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), un compuesto de poliazetidinio,  sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas. 

 

17. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida o 

poli(propilenglicol)diglicidiléter. 

 

18. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante de 

0,005 a 0,2, en donde la relación de halohidrina colgante es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al número total 

de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina colgante se 

puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa desacoplada 

heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 30 segundos, 
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un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido de 320 

barridos. 

  

19. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 18, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 3:1 a 10:1. 

 

20. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde: 

el reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-

metilenbisacrilamida o poli(propilenglicol)diglicidiléter, 

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante de 0,0005 a 0,2, en donde la relación de halohidrina colgante es la 

relación de los segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina 

colgante se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 

30 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido 

de 320 barridos, y 

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante a azetidinio de 3:1 a 10:1. 

 

 

 

 

 


