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Resumen

Se proporciona en la presente un proceso para la compactación de la polihalita con una sal de 

potasio, donde dicho proceso comprende: mezclar un suministro de polihalita con un suministro de 

dicha sal de potasio en un mezclador para proporcionar una mezcla; compactar dicha mezcla en un 

5 compactador para proporcionar masas; triturar dichas masas en un triturador para proporcionar 

partículas; cribar dichas partículas en un cribador para proporcionar partículas finas en tres tamaños 

diferentes: partículas finas sobredimensionadas que son sometidas a un segundo proceso de triturado 

y son regresadas a dicho cribador para ser cribadas, partículas finas de tamaño inferior que son 

transferidas a dicho mezclador para mezclado adicional, y partículas finas de tamaño deseado que son 

10 transferidas a un cribador de pulido para su esmaltado, secado y aceitado.


