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RESUMEN DE LA DIVULGACIÓN

Se proporcionan compuestos absorbentes que incluyen una capa superior no tejida que tiene fibras 

hidrofílicas y una capa central absorbente unida directa o indirectamente a la capa superior no tejida, en donde la 

capa central absorbente comprende un material no tejido unido por aire. Los materiales compuestos absorbentes 

pueden incluir una combinación de (i) un valor de escurrimiento del material compuesto de menos del 50% según 

lo determinado por ISO 9073-11, (ii) una capacidad de absorción del material compuesto de al menos 600% según 

lo determinado por ISO 9073, y (iii) una tasa de absorción del material compuesto de menos de 10 segundos para 

una muestra líquida de 5 ml según lo determinado por D824-94. Los materiales compuestos absorbentes pueden 

incluir una capa de película opcional unida a la capa central absorbente.  


