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RESUMEN

Formulación que comprende material nanoestructurado, biocompatible y biocatalítico que 
comprende un ácido sólido que consiste en óxidos mixtos de sílice y titania (Ti02-Si02); soporte en su 
matriz dispersa: cobre, plata, oro, hierro, rutenio, paladio, zinc, manganeso, iridio y / o metales de 

5 platino en concentraciones mínimas, para su uso en el tratamiento de heridas e infecciones.


