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CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO 

(Primer Examen de Fondo) 

 

1. Un método para modificar fibras con nanopartículas que comprende: 

a) preparar un gel estable a partir de precursores de nanopartículas; 

b) sumergir unas fibras en el gel estable de la etapa (a), y 

c) someter el gel con la fibra sumergida del paso (b) a un tratamiento 

hidrotérmico hasta que se formen las nanopartículas en la superficie de las fibras; 

donde los precursores de nanopartículas del paso (a) son alcóxidos metálicos; y 

donde en la etapa (b) las fibras se seleccionan del grupo de fibras orgánicas 

naturales, orgánicas sintéticas e inorgánicas y sus combinaciones, en nano o micro escala. 

 

2. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 donde en la etapa (a) el gel estable se 

prepara mediante la técnica sol-gel. 

 

3. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde el gel estable tiene un pH 

inferior a 5 y un contenido de sólidos entre 0,01 y 5,0%. 

 

4. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 donde las nanopartículas son óxidos 

metálicos. 

 

5. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 donde la etapa (b) el tratamiento 

hidrotérmico se realiza una temperatura entre 100°C y 300°C, y durante entre 6 y 24 horas. 

 

6. El método de acuerdo con la Reivindicación 1 donde opcionalmente después de la 

etapa (c) se lavan las fibras recubiertas con nanopartículas. 
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