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Figura 18: Análisis de DSC de la sal de maléalo forma P2 obtenida por suspensión en MIK. Se observa 

un pequeño evento exotérmico (104 °C) seguido de un pequeño pico endotérmico (108 "C), cuya 

naturaleza es desconocida. La fusión de los sólidos se observa a 171 °C (inicio).


