
RESUMEN

Un método para producir espuma de poliéster de baja densidad con el uso de la materia prima de 

poliéster de baja IV que incluye proporcionar una materia prima de baja viscosidad intrínseca.  La 

materia prima de baja viscosidad intrínseca incluye entre el 25 % y el 100 % de un poliéster 

5 posconsumo y tiene una viscosidad intrínseca de menos de 0.8 dl/g.  La viscosidad intrínseca de la 

materia prima de baja viscosidad intrínseca se incrementa mediante una reacción de descondensación 

configurada para soportar la formación de espuma.  La viscosidad intrínseca de la materia prima de 

baja viscosidad intrínseca se incrementa a 1.1 dl/g o más.  Se genera una formulación inicial que 

incluye la materia prima de baja viscosidad intrínseca con la viscosidad intrínseca aumentada.  La 

10 formulación inicial se espumea para generar la espuma de poliéster.  En donde, la espuma de 

poliéster producida tiene un peso específico de menos de 0.65 g/cc.
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