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Señor(a)
SEB S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “METODO PARA PRODUCIR UN RECUBRIMIENTO 
ESTABLE AL CALOR MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL”  
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/FR2017/050551
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de marzo de 2017.
PRIORIDAD(ES): 10/03/2016, FR (FRANCIA), 1652025  

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:
          
1. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.
Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del radicado N° NC2018/0009066 
del 28 de agosto de 2018. 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar un método 
para recubrir un artículo de calentamiento mediante el depósito de recubrimiento en una 
forma precisa y controlada de tal forma que se economice el material y logrando una 
homogeneidad perfecta en términos de grosor.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para 
fabricar un artículo doméstico de calentamiento que comprende colocar sobre un sustrato 
una composición que tiene un aglutinante con más de 15% de materia seca que se 
deposita mediante impresión de chorro de tinta, por medio de al menos una boquilla que 
tiene una apertura mayor o igual a 80 micras.

2. De la solicitud de patente
           

2.1.  Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486) 
    

Los términos de las reivindicaciones: “mayor o igual” (reiv. 1), “rellenos funcionales” (reiv. 
7), son imprecisos o relativos, por lo cual dificultan distinguir la invención del estado de la 
técnica y el alcance de la invención. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un 
rango concreto.

La reivindicación 11 no es clara dado que menciona otro proceso y no otra etapa. Se 
sugiere modificar la redacción.
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Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales, términos 
generales, así: “aglutinante” (reiv. 1), “sustrato” (reiv. 1), que aunque corresponden a 
términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades sugiriendo de forma 
imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar 
las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos 
general, restringir los componentes a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

2.2.Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal(es) (a) – (f))

Los ejemplos presentados no son claros, puesto que se describe cómo se hizo el 
recubrimiento, pero no se evalúa algún criterio técnico de éxito o falla de los problemas 
mencionados, tales como homogeneidad o eficiencia del proceso en el número de 
etapas, salvo en los ejemplos comparativos que están muy por debajo del rango 
reclamado, con lo cual no es posible suponer o extrapolar que los ejemplos de la solicitud 
fueron exitosos.                         

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de marzo de 2016 que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 WO2012/085477

“Article including a heat-stable coating 
provided with an at least two-colour decoration 

having continuous tones, and method for 
manufacturing such an article”

28 de junio de 
2012

D2 US20060153989 “Method for coating printed images” 13 de julio de 2006

El documento D11 divulga un artículo de calentamiento que incluye un sustrato que tiene 
dos caras opuestas, donde al menos una es opaca y se dispone un recubrimiento estable 
al calor. Al menos el recubrimiento estable incluye una decoración de dos colores que 
tienen tonos continuos y se proporcionan para formar una capa continua o discontinua y 
el artículo de calentamiento se cura a una temperatura de más de 300°C (Resumen).

El documento D22 revela un método de fabricar una transferencia para la aplicación a un 
sustrato y una impresora configurada para operar el método que comprende los pasos 
de aplicar una imagen a una lámina y b) aplicar un recubrimiento protector sobre al menos 
un área de la lámina donde se ha aplicado la imagen, caracterizado porque la imagen y/o 
el recubrimiento protector se aplica usando una impresora de tinta (Resumen).

1 https://patents.google.com/patent/WO2012085477A1/en
2https://patents.google.com/patent/US20060153989/en
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4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

4.1.  Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Proceso para producir un artículo doméstico pequeño 
de calentamiento que comprende un sustrato con al menos dos caras opuestas, el 
proceso comprende:” (Radicado N° NC2018/0009066 del 28 de agosto de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Características esenciales D1 D2

Proceso para producir un 
artículo doméstico pequeño de 
calentamiento que comprende 
un sustrato con al menos dos 
caras opuestas, el proceso 
comprende:
- Suministrar dicho sustrato; y

Un método para fabricar un 
artículo de calentamiento que 
comprende los pasos de:

a) Proporcionar un sustrato (2) 
que comprende dos caras 
opuestas (Reivindicación 20).

Un método para fabricar una 
capa de transferencia para la 
aplicación a un sustrato 
(Reivindicación 1).

El sustrato es un artículo 
cerámico (Párr. 0001, 0002).

- Obtener un recubrimiento 
estable al calor sobre dicho 
sustrato, dicho paso de 
obtención comprende:

- Depositar sobre al menos 
una de las dos caras 
opuestas de dicho sustrato 
al menos una capa de una 
composición que 
comprende al menos un 
aglutinante; y

- Curar dicho sustrato 
recubierto

b) Producir un recubrimiento 
estable al calor sobre la cara (21) 
que comprende los pasos 
siguientes:
b) Un paso de aplicación sobre 
una de las dos caras 
(Reivindicación 20).
La decoración comprende al 
menos un aglutinante 
termoestable (Reivindicación 6).

Un tratamiento de solidificación 
con calor de la capa húmeda 
(Reivindicación 20).

El recubrimiento de cubierta 
puede permanecer en el 
sustrato para proteger la 
imagen, la imagen se aplica al 
artículo y este se caliente para 
quitarlo y se quema dicho 
recubrimiento. Las temperaturas 
típicas para quemar dicho 
sustrato son 400°C (Párr. 0002). 
El recubrimiento comprende un 
polímero comprendido en un 
fluido tipo vehículo (Párr. 0020).

Se cura el recubrimiento de 
cubierta (Párr. 0043).

Caracterizado porque la 
composición comprende al 
menos un aglutinante tiene un 
contenido de materia seca 
mayor o igual a 15% en peso, y

El aglutinante se selecciona de 
resinas fluorocarbonos 
(Reivindicación 7).
Una composición que 
comprende dispersión de PTFE 
con 60% de extracto seco (Pág. 
20, líneas 1 a 5).

-------------

Porque dicha deposición se 
lleva a cabo mediante 
impresión digital por medio de 
al menos una boquilla

 que tiene una apertura mayor 
o igual a 80 micras en tamaño.

La composición de la capa 
decorativa comprende al menos 
dos colorantes y se aplica por 
impresión de chorros de tinta 
(Pág. 12, líneas 7 a 11).

---------

El recubrimiento de la menos un 
área de la hoja se aplica usando 
una impresora de tinta 
(Reivindicación 1).

El recubrimiento se aplica con 
una impresora que tiene una 
boquilla con una apertura entre 
125 y 500 micras 
(Reivindicación 8).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga un método para fabricar un artículo de calentamiento 
que comprende los pasos de: a) Proporcionar un sustrato (2) que comprende dos caras 
opuestas (Reivindicación 20); b) Producir un recubrimiento estable al calor sobre la cara 
(21) que comprende los pasos siguientes: b) Un paso de aplicación sobre una de las dos 
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caras seguido de un tratamiento de solidificación con calor de la capa húmeda 
(Reivindicación 20).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método para fabricar 
un artículo de calentamiento de D1 es que la deposición se lleva a cabo mediante 
impresión digital por medio de al menos una boquilla que tiene una apertura mayor o igual 
a 80 micras en tamaño.

No se evidencia un efecto asociado a tener un tamaño de apertura de más de 80 micras 
porque la comparación realizada en los ejemplos se hace desde valores muy lejanos (1 
o 100 micras) y no en un valor de por ejemplo 70 micras, luego no estaría soportado el 
efecto en la amplitud de dicho límite (más de 80 micras).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el método para fabricar un artículo de calentamiento 
conocido en D1 para minimizar los pasos de impresión protectora aumentando el grosor 
de la capa de recubrimiento? 

Sin embargo, el incluir un tamaño de boquilla superior a los 80 micrómetros para imprimir 
un recubrimiento estable al calor ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a 
un método para fabricar una capa de transferencia para la aplicación a un sustrato 
(Reivindicación 1). El sustrato es un artículo cerámico (Párr. 0001, 0002). El recubrimiento 
de cubierta puede permanecer en el sustrato para proteger la imagen, la imagen se aplica 
al artículo y este se caliente para quitarlo y se quema dicho recubrimiento. Las 
temperaturas típicas para quemar dicho sustrato son 400°C (Párr. 0002). El recubrimiento 
comprende un polímero comprendido en un fluido tipo vehículo (Párr. 0020). Se cura el 
recubrimiento de cubierta (Párr. 0043). Donde, el recubrimiento protector de la menos un 
área de la hoja se aplica usando una impresora de tinta (Reivindicación 1). El 
recubrimiento se aplica con una impresora que tiene una boquilla con una apertura entre 
125 y 500 micras (Reivindicación 8).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir un tamaño de boquilla entre 125 y 500 micras del documento D2 en el método para 
fabricar un artículo de calentamiento del documento D1, para así llegar al objeto de la 
reivindicación 1. Por lo tanto, se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicaciones 2 y 3: Una composición que comprende dispersión de PTFE con 
60% de extracto seco (Pág. 20, líneas 1 a 5). También se usa un recubrimiento 
sol-gel (Pág. 16, líneas 18 a 20).

● Reivindicación 4: El sustrato es cerámico (Pág. 4, líneas 4 a 5).
● Reivindicación 5: El artículo es un artículo de cocina decorado (Pág. 2, líneas 13 

a 15).
● Reivindicación 7: La composición incluye propilenglicol y/o un esperante (Pág. 20, 

líneas 18 a 20).
● Reivindicación 11: La decoración se aplica por medio de impresión de chorro de 

tinta (Pág. 1, líneas 6 a 10).
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De igual manera, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicación 3: El polímero para el recubrimiento protector es típicamente un 
acrilato, alquilacrilato, vinil, carbonate o una mezcla de caucho sintético, por 
ejemplo butadieno/acrilato (Párr. 0021).

● Reivindicación 4: El sustrato es cerámico (Párr. 0001 y 0002).
● Reivindicación 6: La apertura de boquilla tiene un tamaño de 125 a 500 micras 

(Reivindicación 8).
● Reivindicación 7: La composición también comprende un fluido tipo vehículo (Párr. 

0020).
● Reivindicaciones 8 y 9: La película de recubrimiento protector tiene un grosor de 

20 a 50 micrómetros (Párr. 0022).
● Reivindicación 10: El recubrimiento protector estable al calor se encuentra sobre 

una imagen (Resumen, Párr. 0002).
● Reivindicación 11: La aplicación del recubrimiento estable al calor se aplica 

usando una impresora de chorro de tinta (Reivindicación 1).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO2012/085477 1 a 5, 7, 11 Nivel Inventivo
D2 US20060153989 1, 3, 4, 6 a 11 Nivel Inventivo

    
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 
1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas 
Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad

NC2018/0009066 1° X 2° 3° Revoca

Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/FR2017/050551 10 de marzo de 2017

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

10/03/2016 X
Solicitante
SEB S.A.

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 11

Palabras clave utilizadas

(print) ((material) OR (substrate)) (nozzle) (coating) ((diameter) 
OR (size) OR (orifice) OR (opening)
( (PRINT+ P DIGITAL)/TI/AB/CLMS/DESC/ODES AND 
(COATING)/TI/AB/CLMS AND (SUBSTRATE OR 
MATERIAL)/TI/AB/CLMS AND (DIAMETER OR SIZE OR 
ORIFICE OR OPENING P 
NOZZLE)/TI/AB/CLMS/DESC/ODES/TX AND ((HEAT+ P 
(SUBSTRATE OR 
MATERIAL)))/TI/AB/CLMS/DESC/ODES/OBJ/TX AND 
(BINDER)/TI/AB/CLMS/DESC/ODES/ICLM AND (DEPOSIT+ OR 
CUR+)/TI/AB/CLMS/DESC/ODES/OBJ/ADB/ICLM )

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: B05D 1/26, A47J 36/00, B05D 3/02, B41J 1/00

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI
07085921
13274199
14093864

25/07/2008
02/12/2013
20/05/2014

- -
A
A
A

ISA
WO2012085477

EP1561789
FR2992324

28/06/2012
10/08/2005
27/12/2013

1 a 5, 7, 11 Reiv. 20, Pág. 2, 12, 16, 20 Y
A
A

USPTO US20120033172 09/02/2012 - - A

Patbase

DE10008646
US20020084290

WO05028729
US9162519

13/09/2001
4/07/2002
31/03/2005
20/10/2015

- -

A
A
A
A

Orbit

WO2014207103A
US4891249 
EP2872260
EP1561789
EP1630804

JP2004256319

31/12/2014
2/01/1990
20/05/2015
10/08/2005
1/03/2006
16/09/2004

- -

A
A
A
A
A
A

Google 
Patents

US20060153989
EP1658342

CN101489792

13/07/2006
12/05/2010
18/04/2012

1, 3, 4, 6 a 11 Párr. 1, 2, 20 a 22, Reiv. 1, 8 Y
A
A

(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
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artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos 
siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia 
del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: (01/05/2020)

Examinador:  NATALIA ESTEFANÍA PÁEZ COY

.


