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Señor(a)
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PELÍCULAS MULTICAPA ADECUADAS PARA USAR EN 
APLICACIONES DE TERMOFORMADO”   
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/066254
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de diciembre de 2016.
PRIORIDAD(ES): 18/12/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/269,194  

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:          

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486) 

Se aceptan las modificaciones radicadas el 05 de julio de 2018, bajo el número 
NC2018/0007033, por ajustarse a los requisitos legales. 
        
2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán 
las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2018/0007033 del 05 de julio de 2018. 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar nuevas 
películas multicapas que sean capaces de soportar las condiciones de termoformado, por 
ejemplo, uniformidad en el espesor de la película, prevención de la ruptura de la película 
e irregularidad en su superficie. 

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una película 
multicapa que comprende tres capas de PP, PE o sus mezclas, donde al menos una de 
las capas también comprende un copolímero de olefina cíclica pero sin exceder del 5% 
en peso de copolímero con base en el peso total de la película. 

3. De la solicitud de patente

3.1.  Título 

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 
deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser 
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no 
podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.
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El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006961 el 3 de julio de 2018, 
tituló(aron) la invención como: “PELÍCULAS MULTICAPA ADECUADAS PARA USAR EN 
APLICACIONES DE TERMOFORMADO”. Este título menciona usos, por lo cual se 
sugiere el título siguiente: “PELÍCULAS MULTICAPA CON PROPIEDADES DESEABLES 
PARA SOMETERSE A TERMOFORMADO”.      
           

3.2.  Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486) 

El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que la reivindicación 3 se encuentra 
dentro del alcance de la reivindicación 1.

En la reivindicación 5 se menciona “un segundo polímero”, sin embargo, no es claro 
porque antes no se ha hecho tal referencia. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 4 a 10 tienen doble dependencia, por lo cual se advierte que se 
pueden afectar a partir de la reivindicación 1 o 3.

La reivindicación 8 contiene unidades (in) que no se encuentran en el Sistema 
Internacional de Unidades, por lo cual se debe modificarlas.          

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de diciembre de 2015 que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 US2005/0244665 “Oxygen scavenging film with cyclic olefin 
copolymer”

03 de noviembre 
de 2005

D2 WO2007/075473 “Multilayer film with hot tack property” 05 de julio de 2007

El documento D11 divulga una película con barrera al oxígeno que incluye un componente 
barrera al oxígeno y una capa que incluye un copolímero de olefina cíclico. (Resumen).

El documento D22 revela una película multicapa que comprende una mezcla de 
poliolefina, un copolímero de olefina cíclica y poliporpileno, y una segunda capa que 
comprende una composición polimérica que tiene un punto de fusión de menos de 130°C 
(Resumen). 

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

5.1.  Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Una película multicapa que comprende:” (Radicado N° 
NC2018/0007033 del 05 de julio de 2018).

1 https://patentimages.storage.googleapis.com/bd/3a/95/3b340691aa053d/US20050244665A1.pdf
2 https://patentimages.storage.googleapis.com/97/9f/17/610733fcc8fc60/WO2007075473A1.pdf
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Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la 
Técnica:

Características esenciales D1 D2
Una película multicapa que 
comprende:

Una película multicapa que 
incluye (Párr. 0094, Tabla 1).

Una película multicapa que 
comprende (Reivindicación 
11).

Una primera capa que 
comprende polipropileno, 
polietileno o sus mezclas;

Una capa 1 que comprende 
polietileno (Párr. 0094, Tabla 1, 
Ejemplo 3, Reiv. 4 y 5).

Una primera capa que 
comprende una poliolefina 
(Reivindicación 11).

Una segunda capa que 
comprende polipropileno, 
polietileno o sus mezclas;

Una capa 5 que comprende PP 
(Párr. 0094, Tabla 1, Ejemplo 
3).

La tercera capa (externa) 
comprende una composición 
polimérica que tiene un punto 
de fusión de menos de 130°C 
(Reivindicación 11).
Dicha composición puede 
comprender polietileno lineal 
de baja densidad 
(Reivindicación 18).

Una tercera capa entre la 
primera capa y la segunda 
capa, 

Una tercera capa 2, 3 o 4 
intermedia a 1 y 5 (Párr. 0094, 
Tabla 1, Ejemplo 3, Reiv. 4 y 
5).

donde la tercera capa 
comprende polipropileno, 
polietileno o sus mezclas, -----------

La segunda capa está 
dispuesta entre la primera y 
tercera capas (Reivindicación 
11).
Una segunda capa que 
comprende una mezcla de 
polipropileno y un copolímero 
de olefina cíclico 
(Reivindicación 11).

En donde al menos una de las 
capas también comprende un 
copolímero de olefina cíclica 

La capa 1 comprende un 
copolímero de etileno cíclico 
COC1 (Párr. 0086).

La segunda capa comprende 
una mezcla de PP y un 
copolímero cíclico de olefina 
(Reivindicación 11).

y en donde la película 
multicapa comprende al 
menos 1% en peso y menos 
del 5% en peso de 
copolímero de olefina cíclica 
con base en el peso total de 
la película.

El COC1 se encuentra en un 
15% respecto a la primera 
capa ((Párr. 0094, Tabla 1, 
Ejemplo 3). Luego para el peso 
total sería 15/500= 3%.

-----------

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga una película multicapa que incluye (Párr. 0094, Tabla 
1).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la película multicapa de 
D1 es que la capa intermedia se compone de PP, PE o sus mezclas.

No se evidencia un efecto asociado al incluir una capa intermedia de PP, PE o sus 
mezclas puesto que en los ejemplos se estudia la influencia de COC y la capa de 
poliamida no se encuentra en todas las capas intermedias sino en una sola, en un 
laminado de 5 capas, donde naturalmente hay 3 capas intermedias.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo obtener una película multicapa alternativa a la revelada en el 
documento D1? 

Sin embargo, el incluir PP en una capa intermedia constituyente de una película multicapa 
que tiene COC ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una película 
multicapa que comprende una primera capa que comprende una poliolefina 



Oficio N° 6814 de 10 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006961

Página 4 de 8

(Reivindicación 11). Donde, la tercera capa (externa) comprende una composición 
polimérica que tiene un punto de fusión de menos de 130°C (Reivindicación 11). Dicha 
composición puede comprender polietileno lineal de baja densidad (Reivindicación 18). 
La segunda capa está dispuesta entre la primera y tercera capas, donde la segunda capa 
que comprende una mezcla de polipropileno y un copolímero de olefina cíclico 
(Reivindicación 11).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir PP en una capa intermedia en una película multicapa del documento D2 en la 
película multicapa del documento D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por 
lo tanto, se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicación 2: En el ejemplo 14, las capas 2, 3 y 4 contienen 15% de PP (Tabla 
1).

De igual manera, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicación 2: Las estructuras de película O y P comprenden en la primera 
“PO”, siendo PO un polímero o copolímero olefínico y en la segunda capa PP (Pág. 
15, líneas 1 a 5).

La reivindicación 2 no menciona características adicionales que puedan brindarle nivel 
inventivo al producto de la reivindicación 1. Por lo tanto, tampoco es inventiva.

La reivindicación 3 consiste en: “Una película multicapa que comprende:” (Radicado N° 
NC2018/0007033 del 05 de julio de 2018).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:
Características esenciales D1 D2

Una película multicapa que 
comprende:

Una película multicapa que 
incluye (Párr. 0094, Tabla 1).

Una película multicapa que 
comprende (Reivindicación 11).

Una primera capa que 
comprende polietileno;

Una capa 1 que comprende 
polietileno (Párr. 0094, Tabla 1, 
Ejemplo 3, Reiv. 4 y 5).

Una primera capa que 
comprende una poliolefina 
(Reivindicación 11).

Una segunda capa que 
comprende polietileno;

------------ La tercera capa (externa) 
comprende una composición 
polimérica que tiene un punto de 
fusión de menos de 130°C 
(Reivindicación 11).
Dicha composición puede 
comprender polietileno lineal de 
baja densidad (Reivindicación 
18).

Una tercera capa entre la 
primera capa y la segunda capa, 

Una tercera capa 2, 3 o 4 
intermedia a 1 y 5 (Párr. 0094, 
Tabla 1, Ejemplo 3, Reiv. 4 y 
5).

donde la tercera capa 
comprende polietileno, -----------

La segunda capa está dispuesta 
entre la primera y tercera capas 
(Reivindicación 11).
Las estructuras de película M y N 
tienen una capa intermedia de 
PE (Pág. 14, líneas 18 a 20).

En donde al menos una de las 
capas también comprende un 
copolímero de olefina cíclica 

La capa 1 comprende un 
copolímero de etileno cíclico 
COC1 (Párr. 0086).

La segunda capa comprende una 
mezcla de PP y un copolímero 
cíclico de olefina (Reivindicación 
11).
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y en donde la película multicapa 
comprende al menos 1% en 
peso y menos del 5% en peso de 
copolímero de olefina cíclica con 
base en el peso total de la 
película.

El COC1 se encuentra en un 
15% respecto a la primera 
capa ((Párr. 0094, Tabla 1, 
Ejemplo 3). Luego para el peso 
total sería 15/500= 3%.

-----------

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 3 porque divulga una película multicapa que incluye (Párr. 0094, Tabla 
1).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y la película multicapa de 
D1 es que la segunda capa y la capa intermedia comprende polietileno.

No se evidencia un efecto asociado al incluir el polietileno en las capas puesto que en los 
ejemplos se estudia la influencia de COC y la capa de poliamida no se encuentra en todas 
las capas intermedias sino en una sola, en un laminado de 5 capas, donde naturalmente 
hay 3 capas intermedias.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo obtener una película multicapa alternativa a la revelada en el 
documento D1? 

Sin embargo, el incluir PE en las capas de una estructura de película multicapa que tiene 
COC ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una película multicapa que 
comprende una primera capa que comprende una poliolefina (Reivindicación 11). Donde, 
la tercera capa (externa) comprende una composición polimérica que tiene un punto de 
fusión de menos de 130°C (Reivindicación 11). Dicha composición puede comprender 
polietileno lineal de baja densidad (Reivindicación 18). Adicionalmente, muestra que las 
estructuras de película M y N tienen una capa intermedia de PE (Pág. 14, líneas 18 a 20).

Por su parte, el documento D1 divulga las estructuras de película E y F donde un PE hace 
parte de las capas intermedias (Párr. 0068, 0069).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir PE en las capas de una película multicapa del documento D2 en la película 
multicapa del documento D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 3. Por lo tanto, 
se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicaciones 4 a 6: En el ejemplo 10 se puede ver que las capas 1 a 4 tienen 
COC1 (Tabla 1). El COC1 en cada una de las capas es de 10%.

● Reivindicación 10: Un empaque que comprende una película con barrera al 
oxígeno (Párr. 0004).

De igual manera, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

● Reivindicación 8: La tasa de transmisión de oxígeno es de menos de 500 cm3 
O2/m2* día o menos (Pág. 7, líneas 5 a 12). Equivalente a 32,25 cm3.mil/100 
in2/día.
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Las reivindicaciones dependientes 4 a 6, 8 a 10 no mencionan alguna característica que, 
junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
producto de la reivindicación 1 o 3, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2005/0244665 1 a 6, 8 a 10 Nivel Inventivo
D2 WO2007/075473 1 a 3, 8 a 10 Nivel Inventivo

                      
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 
1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas 
Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad

NC2018/0006961 1° X 2° 3° Revoca

Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/US2016/066254  13 de diciembre de 2016

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

18/12/2015 X
Solicitante
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 10

Palabras clave utilizadas

CYCLIC AND ( MULTI LAYER FILM)
Polyolefin
Polypropylene or polyethylene
Olefin near cyclic near (% or weight or layer)
Heat properties
Oxygen transmission rate
Vapor transmission rate

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: B32B 27/18, B32B 27/30, B32B 27/32, B32B 27/34, B65D 
65/40

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI
07095038

NC2017/0013053
NC2018/0007602

30/09/2008
07/07/2015
29/12/2016

- -
A
A
A

ISA

WO2004024433
EP1747882

DE10238515
US2005244665

EP2351644
WO2007075473

16/09/2004
31/01/2007
04/03/2004
03/11/2005
03/08/2011
05/07/2007

1 a 6, 8 a 10

1 a 3, 8 a 10

Párr. 86, 94, Tabla 1, Ejemplos, 
Reiv. 4, 5

Reiv. 11, 18, Pág.  7, 14, 15

A
A
A
Y
A
Y

SIPO US20080299370 04/12/2008 - - A

Patbase US2006233985
US2004127614

19/10/2006
01/07/2004 - - A

A

Orbit EP1963098
EP0686497

21/12/2005
06/06/1994 - - A

A
Google 
Patents US20150018788 15/01/2015 - - A

(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
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“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: (14/05/2020)

Examinador:  NATALIA ESTEFANÍA PÁEZ COY

.


