
1

RESUMEN

Un producto de construcción de edificios que comprende un compuesto de calcio y 

un indicador, que comprende un quelante reversible de iones de calcio, en donde el 

producto de construcción de edificios tiene un primer color cuando el producto de 

construcción de edificios comprende agua, en donde el primer color depende de la 

presencia de iones de calcio en solución en el producto de construcción de edificios; y en 

donde el producto de construcción de edificios tiene un segundo color cuando el producto 

de construcción de edificios se ha solidificado. Otros aspectos incluyen métodos para 

monitorear las reacciones de endurecimiento y secado de los productos de construcción de 

edificios, incluidos los compuestos para juntas del tipo endurecedor, los compuestos para 

juntas del tipo secador y yesos, donde los productos para construcción de edificios 

comprenden un compuesto de calcio y un indicador que comprende un quelante reversible 

de iones de calcio.


