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Señor(a)
MEGAFLEX S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO 
MULTICAPA TRANSITABLE DE COLOR”
PRIORIDAD(ES): 13/07/2017, AR (ARGENTINA), P20170101948  

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán 
las reivindicaciones 1 a 6 del radicado N° NC2018/0007036 del 5 de julio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad De proveer una 
membrana asfáltica transitable con revestimiento superior de poliéster con protección con 
una película de polímeros sintéticos que no requiera ser pintada ni mantenida a posteriori 
de la instalación al sustrato; con alta protección del conjunto de los rayos UV, y con 
presentación de distintos colores a efectos decorativos en su revestimiento superior.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una membrana 
asfáltica con revestimiento multicapa transitable de color, para impermeabilización de 
superficies, compuesta por al menos tres capas: una capa inferior (1) antiadherente 
compuesta por una lámina de polímeros sintéticos, una capa intermedia (3) de bitumen 
asfáltico de características aptas para impermeabilización y una capa superior (4) de 
revestimiento, CARACTERIZADA porque dicha capa superior de revestimiento es un 
conjunto laminado obtenido por coteo por extrusión, compuesto por una lámina de 
polímeros sintéticos, preferentemente poliéster (5); una película compuesta de mezclas 
de polímeros pead y/o pebd (7); y una lámina superior (6) de polímeros sintéticos 
resistente a los rayos ultra violetas (UV).

2. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de julio de 2017 que corresponde 
a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem Documento Título Fecha de Publicación
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D1 US2014072751 “Waterproof membranes” 13 de marzo de 2014

D2 US2003203190 “Fluoropolymer film structures and laminates 
produced therefrom”

30 de octubre de 2003

D11 divulga una o más membranas impermeables mejoradas para su uso como barreras 
impermeables. (Resumen)

D22  se refiere a estructuras de película de fluoropolímero y laminados termoformables 
producidos a partir de las mismas. (resumen)

3. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

3.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Una membrana asfáltica con revestimiento multicapa
transitable de color (…)” (Radicado NC2018/0007036 del 5 de julio de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Características esenciales D1 D2
Una membrana asfáltica con 
revestimiento multicapa
transitable de color, para 
impermeabilización de
superficies, compuesta por al 
menos tres capas: 

una capa inferior (1) 
antiadherente compuesta por 
una lámina de polímeros 
sintéticos

una capa intermedia (3) de 
bitumen asfáltico de 
características aptas para 
impermeabilización

y una capa superior (4) de 
revestimiento

 caracterizada por:

Membrana impermeable (Párr. 5)

141, 142, que puede ser hilo de 
poliéster (Fig. 1)

revestimiento polimérico 18 (Fig. 
1)

Capa superior 3 u 5 Barrera de 
UV (Fig. 1)

Películas de fluoropolímeros 
(Párr. 2)

capa superior (…) es un 
conjunto laminado 

obtenido por coteo por 
extrusión,

-poliéster (5); 

Sustrato de barrera estructural 
(Párr. 9)

-

-Poliester (Párr. 9)

Sustrato termoplástico (párr. 
57)

La película laminada se 
extruye sobre la película de 
fluoropolímero imprimada 
(Párr. 10)

-Poliesteres (Párr. 57)

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2014072751A1&KC
=A1&FT=D&ND=3&date=20140313&DB=&locale=en_EP
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2003203190A1&KC
=A1&FT=D&ND=3&date=20031030&DB=&locale=en_EP
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-película compuesta de 
mezclas de polímeros pead 
y/o pebd (7);

-lámina superior (6) de 
polímeros sintéticos 
resistente a los rayos ultra 
violetas (UV).

-

-Barreras UV (Párr. 22) capas 
adicionales 3 o 4 superiores (Fig. 
1)

-LLPDE (polietileno de baja 
densidad) (Tabla. 2)

-

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la 
reivindicación 1 porque divulga una o más membranas impermeables mejoradas para su 
uso como barreras impermeables. (Resumen)

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado de 
D1 consiste en que es un proceso obtenido de coteo por extrusión, que una de las capas 
de la membrana asfáltica, es una película compuesta de mezclas de polímeros pead y/o 
pebd (7).

El efecto que se logra al incluir una de las capas de la membrana asfáltica, es una película 
compuesta de mezclas de polímeros pead y/o pebd (7) es generar una capa adhesiva 
entre las capas superior e inferior.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de generar una capa 
adhesiva entre las capas superior e inferior?

Sin embargo, el incluir una de las capas de la membrana asfáltica, es una película 
compuesta de mezclas de polímeros pead y/o pebd (7) para generar una capa adhesiva 
entre las capas superior e inferior, ya está divulgado en D2 que se refiere a estructuras 
de película de fluoropolímero y laminados termoformables producidos a partir de las 
mismas. (Resumen). El adhesivo termoplástico que contiene poliolefina modificada con 
ácido, ya sean copolímeros de etileno, polímeros de olefina injertados o una mezcla de 
los dos, puede comprender además una poliolefina no modificada. Ejemplos de 
poliolefinas no modificadas adecuadas incluyen polietileno de baja, media o alta 
densidad, polietileno lineal de baja densidad (Párr. 52)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir una de las capas de la membrana asfáltica, es una película compuesta de mezclas 
de polímeros pead y/o pebd (7) del D2 en el producto de D1, para así llegar al objeto de 
la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Asimismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

 Reivindicación 2: Barreras UV como una película de Tedlar, o cualquier otro 
material aplicable que mejore las propiedades de la membrana (Párr. 22) Capas 3 
o 4 superiores (Fig. 1)

 Reivindicación 4 y 5: (…) modificadores para mejorar la fuerza adhesiva y el 
rendimiento de impermeabilización del asfalto. Se utilizan múltiples capas de 
material laminar para mejorar la integridad estructural y la resistencia al agua. Con 
materiales poliméricos, la incompatibilidad con la unión bituminosa también se 
contrarresta mediante el uso de capas y recubrimientos adicionales (Párr. 3)
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 Reivindicación 6: Un sustrato de barrera estructural e impermeable de una sola 
capa para cualquier aplicación arquitectónica o de construcción incluye una tela 
base que puede ser de punto, tejida o no tejida o polimérica (por ejemplo, poliéster) 
o estera de vidrio. fibras, un recubrimiento adhesivo polimérico y un recubrimiento 
polimérico (por ejemplo, compuesto de PVC plastificado, PVC / Elvaloy o cualquier 
otro recubrimiento polimérico adecuado) en cada lado de la tela base, tal como un 
termoplástico termofusible. (Párr .9)

De igual manera, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

 Reivindicación 3: Las composiciones de poliolefina modificadas con ácido también 
pueden contener pequeñas cantidades de aditivos convencionales tales como 
antioxidantes, aditivos deslizantes, coadyuvantes de procesamiento, 
estabilizadores UV, agentes antibloqueo, pigmentos y colorantes. La cantidad 
contenida es lo suficientemente pequeña como para no interferir con la formación 
de enlaces duraderos. (Párr. 55)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

4. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 US2014072751 1 a 6 Nivel Inventivo

D2 US2003203190 1 y 3 Nivel inventivo

                   
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 
1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas 
Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
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DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2018/0007036 1° 2° 3° Revoca

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

13/07/2017 X
Solicitante
MEGAFLEX S.A.

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 6

Palabras clave utilizadas

MEMBRANE AND ASPHALT AND UV BARRIER AND 
POLYESTER;
MEMBRANE AND ASPHALT AND POLYESTER AND 
ADHESIVE AND LPDE

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: B32B 27/00, B32B 27/04, B01D 71/02, B01D 71/00

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI CO10055258 10/05/2010 - - A

USPTO
US20140072751

US20030203190

13/03/2014

30/10/2003

1, 2, 4 a 6

1 y 3

(Párr. 5; Párr. 9; Párr. 22; Párr. 3)

(Párr. 2; Párr. 57; Tabla. 2; Párr. 52; 
Párr. 55)

Y

Y

Patbase US2002041892A
US2002090508A

11/04/2002
11/07/2002

-
-

-
-

A
A

Orbit
KR101484093

WO2014/043439
KR100957621

20/01/2015
20/03/2014
13/05/2010

-
-
-

-
-
-

A
A
A

(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos 
siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia 
del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de 
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento 
o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.



Oficio N° 10876 de 1 de septiembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007036

Página 7 de 7

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

Fecha del reporte de búsqueda: (24/08/2020)

Examinador:  Diego Eliseo Cardenas Alarcon

.


