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RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

Un paquete reciclable incluye una capa exterior que consiste esencialmente en un primer 

polietileno de alta densidad (HDPE), una capa interior que incluye un segundo HDPE, una capa 

de barrera posicionada entre la capa exterior y la capa interior, una primera capa de unión 

5 posicionada entre la capa exterior y la capa de barrera, y una segunda capa de unión posicionada 

entre la capa interior y la capa de barrera.


