
Partida
Número

de
muestras

Tipo de superficie de 
contacto Tipo de 

concreto

Edad del
concreto
superior

Edad de los 
elementos 

prefabricados

Esfuerzo
cortante

horizontal
promedioSuperficie Armadura

1
4 Usa - H1 12 29 0,36
2 Lisa - H2 12 29 0,34
2 Lisa H3 12 29 0,54

2

2
Ranuras

profundas
- H1 12 29 1,29

2
Ranuras

profundas
- H3 12 29 1,23

2
Orificios

profundos
- H1 12 29 0,37

2
Orificios

profundos
- H3 12 29 0,38

3

2 Lisa - H1 55 69 0,04
2 Lisa Sí H1 55 69 0,63

2
Ranuras

profundas
Sí H1 55 69 1,06

4
3 Lisa - H3 12 120 0,32

2
Ranuras

profundas
- H:3 12 90 1,19

5

2 Lisa - Planta 60 130 0,97
2 Cepillada - Planta 60 130 0,43

2
Ranuras

superficiales
- Planta 60 130 0,91

2
Ranuras

profundas
- Planta 60 130 1,63
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