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Confidencial 

FORMACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDO TEREFTÁLICO 

RESUMEN DE LA DIVULGACIÓN 

La presente descripción se refiere a la formación de ésteres de tereftalato de Formula (I) los 

cuales están formados por la despolimerización de polietileno tereftalato (PET) o 

poli(etilenglicol-co-1,4-ciclohexanodimetanol tereftalato).  El proceso de despolimerización 

comprende contactar polietileno tereftalato o poli(etilenglicol-co-1,4-ciclohexanodimetanol 

tereftalato) con un solvente para hinchar el poliéster, un solvente alcohólico, y una cantidad sub-

estequiométrica de un alcóxido.  En la Formula (I) R1 y R2 se seleccionan independientemente 

del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, hidroxialquilo C1-C6, 

cicloalquilo C3-C8 opcionalmente sustituido, (alquilo C1-C6)(cicloalquiloC3-C8) opcionalmente 

sustituido, arilo opcionalmente sustituido, y (alquilo C1-C6)(arilo) opcionalmente sustituido; 

siempre que uno de R1 o R2 no sea hidrógeno. 

 


