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RESUMEN  

Esta tecnología está basada en un nano fluido, el cual fue desarrollado a partir  de 

nanopartículas de SiO2 dispersas en un fluido orgánico o carrier diseñado para 

transportar las nanopartículas al medio poroso garantizando la dispersión o estabilidad 

de las mismas en el fluido de acarreo.  Las nanopartículas son producidas por una 10 

tecnología de método hidrotérmico de hidrólisis ácida de arenas silíceas o de silicato de 

sodio (Na2SiO3) usando ya sea HCl o H2SO4 en presencia de un surfactante catiónico, 

CTAB.  Dependiendo de su uso, es decir, si se requiere para alteración de 

humectabilidad o inhibición de deposición/agregación de asfaltenos, las nanopartículas 

son sometidas a un proceso de modificación química mediante acidificación con HCl y 15 

posterior modificación con Fe. Una vez se obtienen las nanopartículas secas, se lleva a 

cabo la preparación de un nano fluido, dispersando las nanopartículas en un fluido 

“carrier” orgánico. 


