RESUMEN
Un contenedor para el transporte de bebidas, comprendiendo
dicho contenedor al menos una parte hecha de un Hlaminado
estructural tipo sandwich que comprende una capa central de
espuma de resina termoplastica, un tejido externo de resina
reforzado con fibra y un tejido interno de resina reforzado

con fibra.



