
RESUMEN DE LA INVENCIÓN
El artículo absorbente comprende al menos un estrato de lámina superior y un estrato de lámina 

posterior, teniendo cada estrato una superficie de frente al cuerpo y una superficie de frente a la prenda 

íntima, y bordes longitudinales y transversales, teniendo el artículo una porción frontal longitudinal, una 

5 porción posterior longitudinal y una porción de entrepierna ubicada entre la porción frontal y la posterior. 

El artículo comprende una primera y una segunda zona de material de cambio de fase, micro 

encapsulado, sobre una superficie de un estrato del artículo. Las zonas, primera y segunda, son zonas de 

forma seleccionada que tienen diferentes materiales de cambio de fase, micro encapsulados, diferentes 

concentraciones de un material de cambio de fase, micro encapsulado o comprenden material de cambio 

10 de fase micro encapsulado que tiene diferentes intervalos de temperatura de cambio de fase.


