
RESUMEN

La divulgación se refiere a un método para producir un copolímero de propileno, 

que comprende extruir un copolímero de propileno fundido y una composición que consta 

de al menos un peroxidicarbonato y al menos un peróxido orgánico. La extrusión se realiza 

extruyendo el copolímero de propileno, añadiendo la composición al copolímero de 

propileno y extruyendo por fusión el copolímero de propileno en presencia de la 

composición.


