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RESUMEN 

La presente invención describe la síntesis de un material carbonáceo tridimensional 

hidrofóbico y su método de obtención que consta de; una fuente de carbono aromático, una 

plantilla polimérica tridimensional, una etapa de impregnación, secado, un tratamiento 

térmico a una temperatura entre 100 y 1100 ºC. El material carbonáceo tridimensional al 10 

que hace referencia la presente invención y que resulta es hidrofóbico o superhidrofóbico 

con ángulos de contacto entre 90 y 180 º, porosidad de 30-99%, tamaños de poro 1 nm-

100000 m y partículas internas ancladas entre 1 nm-1000 nm.   
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