
RESUMEN

La invención hace referencia a un proceso para la recuperación mejorada de hidrocarburos en una 

formación subterránea, en particular, la recuperación mejorada de crudo, utilizando al menos un 

terpolímero soluble en agua en solución acuosa, siendo dicho terpolímero soluble en agua una 

poliacrilamida parcialmente hidrolizada de fórmula (I)

(I)

en donde X es un catión de metal alcalino elegido entre sodio, litio o potasio, o un catión de amonio 

NH4
+;

los coeficientes a, b y c se definen de la siguiente manera:

 es mayor o igual a 0,50, preferiblemente entre 0,5 y 0,8, límites incluidos,
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐

 es menor que 0,50, preferiblemente entre 0,1 y 0,4, límites incluidos,
𝑏

𝑎 + 𝑏 + 𝑐

 está entre 0,01 y 0,20, preferiblemente entre 0,02 y 0,15, límites incluidos,
𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐

todas las relaciones tienen una suma igual a 1.
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