
RESUMEN

La invención propuesta consiste en un proceso para obtener pasta de 
moldeado a base de la palma africana (Elaeis guineensis), para la 
elaboración de artesanías, esculturas y trabajos manuales que se obtiene 
mediante un procedimiento de mezclado en proporciones establecidas de la 
ceniza pulverizada con silicona acética, aceite de pino, glicerina, vaselina, 
indecril, metilhidroxietilcelulosa, acronal, látex acrílico vinílico y alcanfor.


