
Resumen

La presente invención se refiere a una aleación metálica para ser usada a muy altas 
temperaturas, particularmente apta para un procedimiento de fabricación de lana mineral por medio 
del fibrado de una composición mineral en fusión, caracterizada por el hecho de que contiene los 
siguientes elementos, cuyas proporciones se expresan en el porcentaje ponderal que posee la 
aleación:
Cr 20 % a 35 %
Fe 0 % a 6 %
W 3 % a 8 %
Nb   0,5 % a 3 %
Ti  0 % a1 %
C 0,4 % a 1 %
Co menos del 3 %
Si menos del 1,5 %
Mn    menos del 1 %
El resto está compuesto por níquel e impurezas inevitables.


