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Resumen 

Un polímero en forma de peine, en particular para su uso como agente inertizante de 

arcilla, comprende:a) al menos una unidad monomérica portadora de cadenas 

5 laterales de poli (óxido de alquileno) M1 sin grupos iónicos, b) opcionalmente al 

menos una unidad monomérica catiónica MC,c) opcionalmente al menos una unidad 

monomérica aniónica MA,c) opcionalmente, al menos una unidad monomérica no 

iónica M3, en donde la relación molar de las unidades monoméricas catiónicas MC 

respecto a las unidades monoméricas portadoras de cadenas laterales M1 es igual o 

10 menor que 10, la relación molar de las unidades monoméricas aniónicas MA respecto a 

las unidades monoméricas portadoras de cadenas laterales M1 es menor que 1, 

preferiblemente igual o menor que 0,5, y la relación molar de las unidades monoméricas 

no iónicas M3 respecto a las unidades monoméricas portadoras de cadenas laterales M1 

es menor que 5.
15


