
RESUMEN

Laminados que comprenden al menos una película y un sustrato no tejido, en donde la 
película comprende una composición polimérica que comprende al menos 
aproximadamente 50% de uno o más copolímeros en bloque estirénicos, copolímeros en 
bloque olefínicos o combinaciones de los mismos; en donde el sustrato no tejido comprende 
al menos una capa de material hilado por adhesión que comprende fibras en forma de cinta, 
en donde el laminado comprende uniones ultrasónicas, uniones térmicas o combinaciones 
de las mismas y que tiene propiedades ventajosas con respecto a un laminado comparativo 
en el que el no tejido comprende fibras sin forma de cinta.


