
RESUMEN
La presente divulgación da a conocer una barrera multicapa (F) que comprende: (a) al 

menos una capa central de poliolefina (A); (b) al menos una capa de barrera (B) a ambos lados 

de la capa central; y (c) al menos una capa de poliolefina (C) adyacente a la al menos una capa 

de barrera,

en donde la al menos una capa de barrera tiene individualmente un grosor en el intervalo 

de 1 µm – 25 µm. También da a conocer un proceso de preparación de la película de barrera 

multicapa. Adicionalmente, se expone un laminado que comprende la película de barrera 

multicapa de la presente divulgación y un proceso de preparación del laminado. Además, 

también se da a conocer un artículo que comprende la película de barrera multicapa o el 

laminado de la presente divulgación. 


