
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una espuma rígida que comprende polialuminio obtenido de envases multicapas para 
líquidos posconsumo y agentes espumantes. 

2. La espuma de la reivindicación 1 que comprende bicarbonato de sodio y citrato de sodio 
como agentes espumantes.

 3. La espuma de la reivindicación 1, que comprende 5 % de agente espumante y 95% 
polialuminio en peso.


