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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1.- Formulación compuesta de adoquines de concreto con polvillo y granulado de 

caucho triturado los cuales están compuestos de:  
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Adoquín de concreto 

- entre un 11,9 % y un 16,6% en relación p/p de agua; 

- entre un 22,5 y un 23,8% en relación p/p de cemento; 

- entre un 35,4% a un 59,7% en relación p/p de una mezcla homogénea de 

gravilla y arena que constituyen el material mixto de la mezcla; 10 

- entre 3,1% a un 28,9% en relación p/p de granulado de caucho triturado; 

 

donde el diámetro de granulado de caucho triturado tiene un tamaño de partícula de 

entre 1 mm a 2.5 mm; 
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2.- Método de fabricación de adoquines de concreto con polvillo y granulado que 

comprende los siguientes pasos: 

 

- mezclar los elementos en las proporciones definidas en la reivindicación 1 para 

el material de adoquín que se quiere fabricar; 20 

- Introducir la mezcla en moldes de formación que se construyen en materiales 

resistentes al desgaste; 

- secado del adoquín preformado el cual se realiza por un tiempo de 28 días y a 

una temperatura de entre 21 ºC a 30 ºC 


