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Resumen: 

 

Cristal de vehículo o edificio con propiedad de control solar que comprende al menos un 
substrato de vidrio que sirve de soporte de una pila de capas, en el que la pila comprended, 5 
sucesivamente desde la superficie de dicho substrato, un primer módulo M1 que consiste en 
una o más capas con base de material dieléctrico con un grosor total t1, una primera capa TN1 
que comprende nitruro de titanio con un grosor de entre 5 y 35 nanómetros, un primer módulo 
M2 que consiste en una o más capas con base de material dieléctrico con un grosor total t2, una 
segunda capa TN2 que comprende nitruro de titanio con un grosor de entre 5 y 35 nanómetros, 10 
un tercer módulo M3 que consiste en una o más capas con base de material dieléctrico con un 
grosor t3, en el que la suma acumulativa de los grosores de las capas TN1 y TN2 que 
comprenden nitruro de titanio es mayor que 30 nm, en donde t1 es menor que 30 nanómetros, 
t2 es de entre 10 y 100 nm y t3 es mayor que 10 nanómetros, y en donde la relación de los 
grosores t1/t3 es menor que 0,6. 15 


