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Control: Peso base estandar
+ fibras refinadas o no refinadas (practice actual) 

Resistencia y suavidad objetivo, volumen, drenabilidad

Modalidad 1: Peso base estandar
+ fibrilaci6n mecanica intensive de una porcion de la 

mezcla de fibras de celulosa 
Elevada resistencia

Baja suavidad, volumen, drenabilidad

Modalidad 2: Peso base estandar 
+ fibrilacion mecanica intensive de una porcion de la 
mezcla de fibras de celulosa + adyuvante de drenaje 

Elevada resistencia 
Suavidad moderada, volumen, drenabilidad objetivo

Modalidad 3: Peso base reducido
+ fibrilacion mecanica intensive de una porcion de la mezcla de 

fibras de celulosa ->■ adyuvante de drenaje 
Resistencia objetivo

Suavidad objetivo o moderada, volumen, drenabilidad objetivo 
Uso bajo de fibre; baja carga de ague
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