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Sefora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industriay Comercio
E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invenciéon denominada Método
de Porosificacion de Materiales de Construccién Usando Siloxanos
y Materiales de Construccion Porosificados.

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 1341 del 3 de febrero de 2021.

Expediente No. NC2018/0006363
Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad Knauf Gips KG, doy respuesta

al Oficio No. 1341 del 3 de febrero de 2021, bajo los siguientes términos:

1. Reivindicaciones:

o Laexpresion “se usa” se ha eliminado.

¢ EI Examinador mantiene la objecién de las expresiones de las reivindicaciones
1, 4 y 5 sefialadas en el primer parrafo de la pagina 2 de 8 por tratarse en su
opinion de expresiones gque corresponden a resultados a alcanzar los cuales no

definen el método ni le otorgan novedad ni altura inventiva al objeto reclamado.

En respuesta a esta objeciébn queremos referirnos al MANUAL PARA EL
EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION PARA LA
COMUNIDAD ANDINA, documento preparado por la OMPI en adelante el

Manual, que sefiala en el punto 4.6.6 lo siguiente:

4.6.6 Definicion por el resultado a alcanzar

Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invencién por sus ca-
racteristicas esenciales, estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicacién defina la in-
vencién por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilacién caracterizado porque tiene un
rendimiento del 99%”), puesto que en realidad equivaldria a definir el problema técnico a resolver
y el alcance de la reivindicacién incluiria no sé6lo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencién. Puede aparecer en la
reivindicacién pero siempre acompaiiado las caracteristicas técnicas que definen la invencién.
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Por tanto, en vista del segundo parrafo sefialamos que aunque dichas
expresiones fuesen resultados a alcanzar pueden aparecer en las
reivindicaciones acompafiando a las caracteristicas técnicas presentes en las

actuales reivindicaciones 1, 4y 5.

Asimismo, en la en la pagina 79 de la Guia de Examen para solicitudes de
patente en Colombia, en adelante GE, (seccién 2.6.5.8) se sefiala lo mismo:

El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion. Puede
aparecer en la reivindicacién, pero siempre acompafando las caracteristicas

técnicas que definen la invencion.

Por tanto, entendemos que las objeciones de las reivindicaciones 1, 4 y 5

guedan solventadas.
Producto definido por su proceso de fabricacion
En respuesta a esta objecion queremos referirnos al MANUAL PARA EL EXAMEN
DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION PARA LA COMUNIDAD

ANDINA, documento preparado por la OMPI en adelante el Manual, que sefiala en
el punto 4.6.8 lo siguiente:

4.6.8 Producto definido por su proceso de fabricacién

Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricacién son ad-

|misibles solamente si los productos como tales cumplen los requisitos patentabilidad, es decir, cuan-

do entre otras cosas son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus caracteristicas
estructurales. Un caso tipico es de los polimeros. Preferentemente se deben redactar de la forma
“Producto X obtenible por el proceso Y.

Un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de que se produce mediante

Iun procedimiento nuevo.

El Examinador solicita que se defina en producto reivindicado mediante
caracteristicas estructurales, pero el solicitante no lo define asi porque en su opinién
no es posible hacerlo, tal como tampoco lo es en el ejemplo indicado en el Manual

en el caso de “un polimero”.

El solicitante es conocedor de que solo es posible utilizar este tipo de definicion

cuando el producto per se es nuevo e inventivo, y es conocedor de que si el producto

reivindicado fuese conocido del estado de la técnica, el obtenerlo mediante “otro
procedimiento diferente a procedimiento conocido del estado de la técnica” no lo

hace nuevo.
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Pero este no es el caso presente. En el presente caso, el producto que se define en
la reivindicacién 14 se considera nuevo e inventivo, es decir, que NO existia como

tal en el estado de la técnica antes de la presente invencion.

A continuacion, dicho producto, objeto de la reivindicacion 14, se define de la mejor

manera en opinién del solicitante como “producto-definido-por-su-proceso-de-

fabricacion”.

Mas concretamente, en esta reivindicacion se define un componente de

construccidon cementoso poroso el cual es un compuesto para aplicacion con

llana, un emplaste, un tablero de pared divisoria 0 un panel de construccion, en
donde un 40 % de los poros tienen un tamafio de poro relativo de 1000 a 10.000
nm. Esta porosidad conseguida en este nuevo componente de construccion
consigue, de manera ventajosa, una reduccion del peso bruto del componente de
construccién en al menos un 10 % en peso en comparacién con productos con
idéntica composicion y dimensiones del estado de la técnica que han sido obtenidos
a través de procesos diferentes, es decir, a través de procesos gue no incluye una

porosificacién activa utilizando siloxano. Ademas, el proceso de fabricacién concreto

de lainvencién, imparte a los componentes de construccién de la presente invencién

la propiedad de ser repelentes al agua.

En vista de todo lo anterior, resulta evidente que las caracteristicas ventajosas del
producto de la invenciéon son impartidos por el proceso de fabricacion de la
invencién, y es por este motivo que la reivindicacion de producto se define tanto por
las caracteristicas esenciales relacionadas con su porosidad, como por sus etapas
especiales de fabricacion. Se indica respetuosamente que esta es precisamente la
situacion descrita respecto a las reivindicaciones de producto definido por el proceso
de fabricacién que estan permitidas de acuerdo con la seccién 2.6.5.10 de la GE

que arriba se resume.

En este punto, hacemos referencia nuevamente a la misma seccién de la GE, en
donde se incluyen dos ejemplos de reivindicaciones de producto definido por el
proceso de fabricacion consideradas admisibles. De estos ejemplos, hacemos

particular referencia al segundo de ellos:

2.6.5.10 Producto definido por su proceso de fabricacion

[..]
CO 07-79127

Reivindicacion 1. Un proceso para la oxidacion de carbohidratos que comprende los

pasos de proveer un carbohidrato, combinando el carbohidrato con un oxidante
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seleccionado de hipoclorito caracterizado porque se expone el carbohidrato y el
hipoclorito a luz ultravioleta, bajo condiciones alcalinas a un pH de 8 o mas.

Reivindicacion 2. Carbohidrato oxidado obtenido mediante el proceso de la

reivindicacion 1.

En este ejemplo, los carbohidratos oxidados de la reivindicacion de producto 2 no
se definen mediante caracteristicas estructurales, sino a través de las etapas del
proceso de fabricacién, en concreto, por un proceso en donde el carbohidrato se
combina con el oxidante hipoclorito, y ambos se exponen a luz ultravioleta a un pH

de 8 0 mas.

Se indica respetuosamente que este tipo de definiciones resulta habitual en el sector
de la quimica, sobre todo para aquellos compuestos que no son moléculas discretas
y/o no poseen estructuras facilmente definibles, como es el caso de, por ejemplo,
los carbohidratos, los polimeros (véase primer ejemplo incluido en la seccién
2.6.5.20 de GE.), o los componentes de construccion cementosos porosos de la

invencion.

En los ejemplos anteriores descritos en la GE., los procesos de fabricacion utilizados
para obtener carbohidratos o polimeros son los que normalmente permiten otorgar
a los productos las caracteristicas técnicas particulares que los hacen
especialmente interesantes y permiten distinguirlos del estado de la técnica. Estas
caracteristicas serian dificilmente definibles de otro modo, dada la naturaleza
quimica de estos productos (p. €j. peso molecular variable, funcionalizacion variable,
caracteristicas de superficie que no son totalmente homogéneas, etc.). Esta
situacion es totalmente aplicable a los componentes de construccién de la presente

invencion.

Por lo tanto, en vista de todo lo anterior, se incide en el hecho de que la
reivindicacion 14 que aqui se presenta, es claramente una reivindicacion
independiente de producto definido por el proceso de fabricacion, en donde se ha
definido el producto de la mejor manera posible teniendo en cuenta su propia

naturaleza y las propiedades que le confiere el proceso de fabricacion.

Ademas de sus propiedades de porosidad, los componentes de construccion
cementosos porosos de la invencion presentan una reduccion del peso bruto de al
menos un 10 % en peso, que Unicamente se puede conseguir mediante la mezcla
de un aglutinante con agua y un siloxano para formar una suspension a un valor de
pH superior a 8, seguida de un conformado y secado de esta. También gracias a
este proceso de fabricacion especifico y las propiedades que confiere, se puede

obtener un producto final que es repelente al agua.
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Tal como se discute en la seccion correspondiente de este escrito, los componentes
de construccion cementosos porosos de la invencién que incorporan todas las
caracteristicas arriba descritas y proporcionan los efectos indicados, no son
conocidos ni sugeridos en el estado de la técnica, siendo por lo tanto nuevos e
inventivos. Por lo tanto, la reivindicacion 14 también cumple el requisito definido en
la seccidén 2.6.5.10 de la G. E. que establece que, para que una reivindicacion de
producto definida en términos de un proceso de fabricacion sea admisible, el

producto como tal debe ser nueva e inventiva.

Por todo lo anterior, se indica respetuosamente que la reivindicacion 14 es una
reivindicacion de producto, no de uso, que resulta ademas totalmente clara, y
presenta novedad y actividad inventiva, cumpliendo con los criterios definidos en la
G. E. 2.6.5.20.

2. Examen de Patentabilidad:

2.1. Novedad:

En la accion de la oficina se objeté que el objeto de las reivindicaciones 1 a 13 no es nuevo
con respecto al documento D1 (EP 1 112 986). El solicitante discrepa por lo siguiente:

D1 describe un proceso para fabricar un material de yeso que es resistente al agua. El
proceso comprende mezclar una suspensiéon de yeso con un siloxano polimerizable y
cemento Portland como catalizador. A continuacion, se le da forma a la suspensiéon y se
seca. Sin embargo, D1 no revela que el valor de pH de la suspension sea superior a pH 8,

como se indica en la reivindicacién 1.

El examinador argumentd que el cemento Portland esta presente en la suspension en una
cantidad de 0,3% a 2% en peso con respecto a peso de los sélidos totales. Al parecer, en

su opinién, esto implicaria que se alcanzaria un valor de pH superior a 8.

Sin embargo, como se puede verse en la Declaracion de Michael P. Shake presentada
adjunta a esta respuesta, la suspension de yeso divulgada en D1 tiene un valor de pH de
entre 6,5y 8. En consecuencia, D1 no divulga la caracteristica técnica del valor de pH de

la suspensién que es " ajustado a un pH superior a 8", segun define la presente
reivindicacion 1. Por al menos esta diferencia técnica, el objeto de la reivindicacion 1 es

nuevo frente a D1.

El examinador ademas objetd que el objeto de las reivindicaciones 14 a 17 (reivindicaciones
de producto definido por proceso) no es nuevo frente al documento D3 (US 2007/048490).
Esta objecion parece basarse principalmente en el hecho de que el examinador no parece

reconocer el "formato de reivindicacion de producto definido por su proceso de obtenciéon”
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de la reivindicacion 14. Como entendemos que ya se ha argumentado extensamente esta
reivindicacion 14 arriba, ha quedado de manifiesto que el procedimiento de obtencion
definido en la reivindicacién 14 “son caracteristicas técnicas” que hay que tomar en
consideracion a la hora de hacer un andlisis de novedad del producto definido, y no deben
ser ignoradas. De otro modo puede cometerse un error al comparar las caracteristicas
técnicas de un producto con los productos del estado de la técnica. Dicho con otras palabras
faltaria en la Tabla 2 comparativa de la pagina 4 de 8, bajo “caracteristicas esenciales”, una

fila donde se recogiese el procedimiento de obtencidn utilizado para definir el producto.

El producto de la reivindicacion 14 es nuevo sobre D3: por ejemplo, un componente de
construccién cementoso poroso producido mediante un método de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1 a 13 comprende un siloxano, porque el siloxano esta contenido en la
suspension gue forma el componente de construccion. Sin embargo, D3 no parece revelar
paneles de yeso para paredes que comprendan un siloxano. Por tanto, el objeto de las
reivindicaciones 14 a 17 es nuevo sobre D3.

2.2. Nivel Inventivo:

La actividad inventiva se analiza a continuacion siguiendo el Método “problema-solucion”

(ver apartado 2.13.5.1 de la GE) que sefiala lo siguiente:

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un
analisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no
influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invencién que se
estd evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar
que se realice un analisis en retrospectiva (“hindsight” 6 “a posteriori’), el
examen debe relacionar la invencion con la solucién de un problema
técnico, mediante el Método ‘problema-soluciéon”. Este consta de las

siguientes etapas:

Aplicamos a continuacion una a una las etapas de dicho método al presente caso

D2 (US 2008257218) estéa relacionado con la produccion de materiales compuestos con
densidad reducida (ver [0003]). Por lo tanto, D2 podria considerarse como la técnica

anterior mas cercana.

El objeto de la reivindicacion 1 se diferencia del D2 en que el siloxano se utiliza en una
cantidad de 0,1 a 5,0% en peso basado en la cantidad de aglutinante y que el valor de pH
de la suspension se establece por encima de 8, lo que conduce a una porosificacion activa
del siloxano que conduce a una reduccion del peso bruto del componente de construccién

cementoso de al menos un 10% en peso.
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El efecto técnico asociado con esta caracteristica distintiva es que se produce un
componente de construccién cementoso poroso, repelente al agua, mediante un método
gue no requiere la adicion de un aditivo de baja densidad para obtener propiedades de peso
bruto mejoradas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que la invencion busca resolver puede

considerarse como el de proporcionar un método simplificado para producir un componente
de construccién cementoso poroso con un peso bruto reducido y un acabado repelente al

agua (ver pagina 2, lineas 15 a 16 de la solicitud PCT).

La invencion resuelve este problema técnico, porque la reduccion del peso bruto del

componente de construccién cementoso solo requiere un paso del método de porosificacion
activa lograda Unicamente por el siloxano (comparese, por ejemplo, la muestra 1 y las

muestras 4 a 7 en la tabla 1 de la solicitud PCT).

La dltima etapa debe contestar a la pregunta de si la solucién propuesta por la invencion
hubiera sido obvia o n o para un experto en la materia en la fecha de la invencion, a la vista

del estado de la técnica, enfrentado al problema técnico objetivo.

Con todo el respecto consideramos que la solucién técnica propuesta no se divulga, ni se

insinlla en D2 en absoluto.

No se trata de determinar si el experto podria haber llegado a la solucién, sino si de hecho
la habria hecho porgue alguna informacién de D2 le hubiera sugerido hacerlo, le hubiera

incitado a hacerlo con la esperanza razonable de solucionar el problema.

Por lo tanto, en nuestra opinién, y aplicando el método problema solucién, consideramos
firmemente, que el objeto de la nueva reivindicacién 1 no habria sido obvio para el experto

en la técnica al partir de D2, ya sea solo 0 en combinacién con D1.

Por lo tanto, el objeto del presente conjunto de reivindicaciones se basa en una actividad

inventiva.

En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base en las

modificaciones realizadas y proceder de conformidad.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S. de la J.
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