
RESUMEN  

Se proporciona un sustrato transparente provisto de una película delgada multicapa, que incluye: un 

sustrato transparente; una primera pila posicionada sobre el sustrato transparente y que incluye al 

menos una capa dieléctrica; una primera capa funcional metálica posicionada en la primera pila y 

que tiene una propiedad reflectante de infrarrojos; una segunda pila posicionada sobre la primera 

capa funcional metálica y que incluye al menos una capa dieléctrica; una capa absorbente de luz 

visible posicionada sobre la segunda pila; una tercera pila posicionada sobre la capa de absorción 

de luz visible y que incluye al menos una capa dieléctrica; una segunda capa funcional metálica 

posicionada sobre la tercera pila; y una cuarta pila posicionada sobre la segunda capa funcional 

metálica y que incluye al menos una capa dieléctrica. La relación entre el grosor de la tercera pila y 

el grosor de la segunda pila es 2,5 o más. 


