
REIVINDICACIONES
 

1. Una tarjeta de transacción no personalizada que tiene una primera y 

segunda superficies visibles, al menos una de la primera y segunda 

superficies visibles que incluye una primera área y al menos una de la 

primera y segunda superficies visibles que incluye una segunda área 

separada de la primera área, donde dicha tarjeta está caracterizada 
porque la primera área comprende:

(a) una superficie de pátina (208, 209) que tiene un grado de 

perceptibilidad deseado que está preservada por un revestimiento o 

capa (29, 29’) de retardo de pátina, o 

(b) una superficie lista para pátina que tiene un tratamiento de 

superficie configurado para promover la patinación acelerada en relación 

a una superficie no configurada, 

donde cuando la primera área comprende la superficie de pátina 

(208, 209), el grado de patinado de la primera área (208) es mayor que 

el grado de patinado de la segunda área (209), y

en el que cuando la primera área comprende la superficie lista 

para pátina, la tasa de patinado acelerado es mayor que la tasa de 

patinado de la segunda área.

2. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la superficie de pátina (208, 209) o lista para 

pátina reside en un sustrato del grupo que consiste en: piedra, madera, 

metal y cuero. 

3. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 2, 

caracterizada porque el sustrato comprende un metal seleccionado del 

grupo que consiste en: cobre, bronce, latón, plata y aleaciones que 

contienen uno o más de los anteriores. 

4. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la superficie de pátina (208, 209) o lista para 

pátina reside en una capa decorativa (26) de una tarjeta multicapa. 

5. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 4, 

caracterizada porque la tarjeta comprende un núcleo (22) con la capa 

decorativa (26) fijada al núcleo (22). 



6. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 5, 

caracterizada porque el núcleo (22) no es metálico y la capa decorativa 

(26) comprende metal. 

7. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 5, 

caracterizada porque el núcleo (22) comprende un primer metal y la 

capa decorativa (26) comprende un segundo metal. 

8. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 7, 

caracterizada porque la capa decorativa (26) comprende cobre y el 

núcleo (22) comprende acero inoxidable. 

9. La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 8, 

caracterizada porque la tarjeta comprende una capa de cobre de 0,051 

mm laminada encima de una capa de acero inoxidable de 0,457 mm. 

10.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 4 
caracterizada porque la capa decorativa (26) comprende una lámina de 

metal laminada a un núcleo (22). 

11.La tarjeta de transacciones no personalizada de la reivindicación 10, 

caracterizada porque la lámina metálica comprende cobre y el núcleo 

(22) comprende acero inoxidable. 

12.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 11, 

caracterizada porque la lámina tiene un espesor en el intervalo de 

0,076 mm-0,127 mm. 

13.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la primera área se proporciona en la primera 

superficie visible y la segunda área se proporciona en la segunda 

superficie visible. 

14.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la superficie de pátina o lista para pátina está 

dispuesta en el frente de la tarjeta. 

15.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 4, 

caracterizada porque la capa decorativa (26) está en la parte frontal de 

la tarjeta y la tarjeta comprende además una capa de plástico (24) en la 

parte posterior de la tarjeta. 

16.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque comprende una primera superficie de pátina o 



lista para pátina dispuesta en el frente de la tarjeta y una segunda 

superficie de pátina o lista para pátina dispuesta en la parte posterior de 

la tarjeta. 

17.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 16, 

caracterizada porque la primera superficie de pátina o lista para pátina 

reside en una primera capa de cobre y la segunda superficie de pátina o 

lista para pátina reside en una segunda capa de cobre. 

18.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 17, 

caracterizada porque la tarjeta es una tarjeta multicapa que tiene un 

núcleo (22) de acero inoxidable dispuesto entre la primera capa de cobre 

y la segunda capa de cobre. 

19.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la primera superficie visible comprende un frente 

de la tarjeta y comprende un material de patinado y la segunda 

superficie visible comprende un reverso de la tarjeta y comprende un 

material de patinado, en el que sólo una de las primeras o segundas 

superficies visibles está patinada. 

20.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 19, 

caracterizada porque comprende además:

un primer tratamiento de superficie que retarda la pátina, que 

previene la pátina o que acelera la pátina, revestimiento o capa 

dispuesta en una de las áreas primera y segunda; y,

 un segundo tratamiento de superficie que retarda la pátina, que 

previene la pátina o que acelera la pátina, revestimiento o capa 

dispuesta sobre la otra de la primera y segunda áreas.

21.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 20, 

caracterizada porque el primer revestimiento o capa de tratamiento 

superficial retardante de la pátina, que previene la pátina o que acelera 

la pátina está dispuesto sobre la totalidad de una de las áreas primera y 

segunda; y, el segundo revestimiento de tratamiento superficial o capa 

que retarda la pátina, que previene la pátina o que acelera la pátina, está 

dispuesta sobre una totalidad de la otra de las áreas primera y segunda. 

22.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 21, 

caracterizada porque la primera área y la segunda área comprenden 



cada una un mismo material, y la primera capa, revestimiento o 

tratamiento de superficie retardante de la pátina, que previene la pátina 

o que acelera la pátina proporciona una diferente tasa de retardo o 

prevención de la pátina que el segundo tratamiento, revestimiento o 

capa de superficie que retarda, previene o acelera la pátina. 

23.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque comprende además marcas decorativas, 

informativas o una combinación de las mismas, dispuestas sobre o 

sobre la superficie de pátina o lista para pátina. 

24.La tarjeta de transacción de la reivindicación 1, caracterizada porque la 

tarjeta de transacción no personalizada está en un estado tal como fue 

recibida por un emisor de la tarjeta de un fabricante de tarjetas. 

25.La tarjeta de transacción no personalizada de la reivindicación 1, 

caracterizada porque la primera y la segunda áreas están ambas 

provistas en la primera superficie visible de la tarjeta, la segunda área 

comprende un área que contiene marcas de tarjeta seleccionadas del 

grupo que consiste en el número de tarjeta y el nombre del titular de la 

tarjeta, y la primera área comprende un área que no contiene las marcas 

de la tarjeta.
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