
 

RESUMEN  

La invención se refiere a un el método de obtención y al material que resulta de 

la combinación de fibras sobrantes de la industria textil, aprovechando su alto 

contenido de celulosa. Las características químicas contenidas en estos 5 

residuos orgánicos como el algodón, lino, seda y telas sintéticas se convierten 

en materia prima viable para producir un aglomerado, ya que estas fibras 

combinadas con polímeros de baja densidad, que mezclados con un ligante y un 

conglomerante, proporcionan un material rígido y liviano que se puede laminar o 

moldear a temperatura ambiente, posibilitando ahorro en el costo de producción.  10 

 

El material resultante, posee unas características de alta resistencia, estabilidad 

dimensional y versátil.  Está invención plantea una alternativa para recuperar las 

fibras de los sobrantes textiles y de materiales plásticos de baja densidad, con 

un menor uso de agua y energía, el material resultante puede ser aplicado en 15 

decoración, arquitectura liviana, embalaje, mobiliario; aprovechando su 

versatilidad.  

 


