Posibles sitios activos presentes
en el SAPO jerarquico 198

O
‘.| ®
B
\ 4

Si

Mesoporos:
Micn:opqro: s4z Silanoles de la combustion de dcidos Bronsted
Sustitucion Tipo Il tensioactivos mediante la sustitucion de tipo II

Figura5



Area integrada / mg

o
w

© o
s N

o
(=)

Figura 368

hast

SAPO-34 HP SAPO-34

débil M medio 8 fuerte Total



__HPCoTiAIPOS

~_HPCoAIPOS

HP Ti AIPO 5

dV/dlog(D) (a.u)

i

O 100 200 300 400 500
Diametro de poro (A)

Figura 398



FTIR-CO HP Co AIPO 5 (CO region)

Resistencia creciente

“ T a3 :
= % o g
@ C S &
0.15 - 8 S 5
v o 3 g
g 3 o Figura 43A
e 0% | L 'g
S 8
- 5
™ 0.05 E
: =
<
2240 2220 2200 2180 2160 2140 2120 2100
Numero de onda {em?)
FTIR-CO HP Ti AIPO 5 (CO region)
02 Resi . . [
esistencia creciente S
= (@]
- = 5 3
g 2 g
i o] 2 K2 5 .
£ s i £ Figura 43B
£ o1 < i <
o f.D _N (=]
2 I\ =
< g
0.08 AN £
) E
= |
, ; <
u AL T AR, ERe
2240 2220 2200 2180 2160 2140 2120 2190
Namero de onda {em?)
FTIR-CO HP Co Ti AIPO 5 (CO region)
Resistencia creciente 3
Q o)
0.2 - = @]
] 2 g
7 ]
o o) E
015 2 € 2 5
3 8 ez £ .
g b I 5 Figura43C
= [=}
-E 0.1 X 'g
Z g
< o003 i
<

o ﬁ. AT
2240 2220 2200 2180 2160
Nuamero de onda {em?)

RS SRS SO

2140 2120 2100



Mol (%)

Figura 47A

NOH H 9)
N
R

130°C,

2 horas ,

PhCN (20ml)

0.1g catalizador, 01g oxima
100 -
90
80 -
70
5L #
40
30 -
20 -
10 -

0 -
O
®
K

¥ Conversion B Selectividad B Rendimiento




Figura 478

Transposicion de Beckmann en fase liquida
de oxima de ciclododecanona
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