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RESUMEN

La invención se refiere a una composición aglutinante mineral seca que comprende cemento y cargas 

minerales para la fabricación de partes moldeadas mediante impresión 3D. La composición aglutinante 

5 además contiene al menos un acelerador a base de sulfato de aluminio, al menos un superplastificante 

a base de éter de policarboxilato y al menos un aditivo de reología.


