
Resumen de la invención

La invención se refiere a un aditivo, en particular un agente reductor de la contracción, 

para composiciones de aglutinantes minerales que comprenden al menos un polímero 

5 superabsorbente SAP y al menos un antiespumante D. La invención se refiere además 

a una composición de aglutinante mineral que comprende el aditivo, los procesos y 

métodos para mezclarlo, y a los artículos endurecidos que se pueden obtener a partir del 

mismo.


