RESUMEN

Se divulga un proceso para la produccién de un producto fraccionado, que
comprende proporcionar un material hidrocarbonoso sdlido, en donde el material esta
en forma particulada, y en donde al menos alrededor de 90 % en volumen (%v) de las
particulas no son mayores de alrededor de 500 uym de didmetro. ElI material
hidrocarbonoso sélido se combina con un material hidrocarbonoso liquido sin refinar,
tal como petroleo crudo, para crear una mezcla sélido-liquido combinada; y la mezcla
solido-liquido combinada se somete a fraccionamiento para generar uno o mas
productos de fraccionamiento. En general el material hidrocarbonoso sdlido
comprende carbén, opcionalmente, el carbon es carbon ultrafino, y, de manera
adecuada, el carbén se compone de carbén microfino. El carbén se puede deshidratar
y se le pueden eliminar las cenizas antes de la combinacion con material
hidrocarbonoso liquido sin refinar. Se proporcionan adicionalmente composiciones y

productos del proceso.
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