
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un proceso para 

la producción de una composición aditiva destinada a ser 

mezclada en un conglomerado bituminoso para pavimentación de 

carretera, en otras palabras una mezcla de polímeros y 

aditivos la cual puede ser usada en la modificación de 

conglomerados bituminosos, bitumen y productos bituminosos, 

como membranas bituminosas, para proporcionar resiliencia a 

las preparaciones bituminosas, partiendo de un material 

residual mezclado que contiene una mezcla de materiales 

plásticos, donde la mezcla de materiales plásticos comprende 

al menos un material plástico basado en un polímero 

termoplástico de poliolefina, hasta que se ha obtenido una 

composición aditiva con un tamaño de partícula homogéneo 

entre 2 mm y 4 mm; la presente invención también se refiere a 

una composición aditiva obtenible por el proceso en cuestión.


