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RESUMEN 

Una composición de micropartículas que comprende saflufenacil, en donde 

saflufenacil está presente en forma de micropartículas, que comprenden saflufenacil 

sólido, que está rodeado o envuelto por un polímero de aminoplasto, que es un 

producto de la policondensación de uno o más compuestos de amino y uno o más 

aldehídos, y que también comprende al menos un ácido sulfónico a base de lignina A, 

tal como ácido lignosulfónico, ácido lignosulfónico etoxilado o ligninas oxidadas, en 

donde dicho ácido lignosulfónico A tiene un peso molar promedio MW de al menos 

10.000 Da. 

 

 


