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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

 

 Un objetivo de la presente invención es proporcionar una técnica para retardar la 

desintegración de una cápsula al mezclar un cierto componente en un núcleo de la cápsula, e 

incrementar el grado de libertad en el diseño de la cápsula; la presente invención se refiere a una 5 

cápsula sin costuras de tipo desintegración retardada que es una  cápsula sin costuras que incluye un 

núcleo, una o más capas intermedias formadas en el núcleo y una capa más externa formada en las 

capas intermedias, en donde el núcleo contiene una sustancia activa, un agente tensoactivo anfotérico, 

y una grasa que tiene un punto de fusión de 40C o más, por lo menos una capa de las capas 

intermedias contiene una grasa que tiene un punto de fusión de 45C o más, y la capa más externa 10 

contiene un polímero natural soluble en agua; la presente invención también se refiere a un método 

para producir el mismo. 

 


