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REIVINDICACIONES

1. Una composición de micro-concreto base cemento activado alcalinamente (AAMH), 

que comprende: 

una pasta cementante que consiste en una mezcla de ceniza volante y activadores 

alcalinos; y

agregados pétreos,

en donde la relación de sílice:alúmina en la pasta cementante está entre 3,0 y 6,0.

2. La composición de la Reivindicación 1, en donde los activadores alcalinos 

comprenden hidróxido de sodio, silicato de sodio e hidróxido de calcio.

3. La composición de la Reivindicación 1, en donde la pasta cementante se forma con 

los activadores alcalinos en un rango de 1,0 a 10,0 % p/p y la ceniza volante en un rango 

entre 20 a 25 % p/p de la composición.

4. La composición de la Reivindicación 1, en donde los agregados pétreos comprenden 

arenón.

5. La composición de la Reivindicación 1, en donde los agregados pétreos están en un 

rango de 50,0 % a 70 % p/p.
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