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REIVINDICACIONES

Un copolimero, caracterizado por que el copolimero tiene
una estructura de polimero y cadenas laterales unidas a
este, que comprenden unidades de monémero que portan
grupos fosforo M1 y unidades de mondémero que portan
cadenas laterales M2, donde el copolimero tiene una
distribucion no aleatoria de las unidades de mondomeros M1
y/0 las unidades de monémeros M2 en una direccidon a lo
largo de la estructura del polimero, donde la unidad de
monomero que porta grupos fTosforo M1 en el copolimero

tiene una estructura de la formula I
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y la unidad de mondémero que porta cadenas laterales M2

incluye una estructura de la férmula I1:
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donde

Rl, en cada caso de forma independiente, es un grupo de



la formula la

o)
_ H. ” Q;
R1= «—C" 11 CH1GT1C 1oL (1)
a b (w d ¢

y L tiene una estructura de la férmula (Ib)
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cona=0-5; b=001; c=001; d=0-5; e=001; F

= 1-10; g = 0-5; h = 1-5;
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y donde G es -0O- o0 -NH-;

y cada Q, independientemente de las otras, es hidrogeno,
un grupo alquilo que tiene 1-5 atomos de carbono y/o

P03M2;

cada K, iIndependientemente de las otras, es hidroégeno,

un enlace quimico o un grupo alquileno que tiene 1-3

atomos de carbono;

R2, R®, R> y R6, en cada caso independientemente, son H o
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un grupo alquilo con 1 atomo de carbono,

R4 y R7, en cada caso independientemente, son H o -COOM,

0 donde R! forma un anillo junto con R* para proporcionar

-C0-0-CO-,

M, independientemente entre si, representa H*, un ion de
metal alcalino, un i1on de metal alcalinotérreo o un ion

de metal di- o trivalente;

3
I

=0, 10 2,

X, en cada caso de forma independiente, es -O- o -NH-,

R8 es un grupo de formula -[AO].-Ra,

en la que A = alquileno C, a C4, R2 es H, un grupo
alquilo, cicloalquilo o alquilarilo C; a Cy,

y n = 2-250;

en donde la polidispersidad del copolimero es < 1.5y la
relacion molar de las unidades de monomeros M1 respecto a
las unidades de monémeros M2 en el copolimero se encuentra

en el intervalo de 0.5-6.

EI copolimero tal como se reivindicé en la reivindicacion

1, caracterizado por que el copolimero tiene una
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estructura de gradiente y/o una estructura de blogque en

al menos una seccion.

3. El copolimero tal como se reivindicé en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la
unidad de mondémero que porta grupos fosforo M1 se basa,
en un éster metacrilico, (met)acrilamida, éter de vinilo,
éter de alilo, éter de metalilo y/o éter de isoprenilo,
donde cada uno comprende un grupo de acido fosforico y/o

un grupo de acido fosfonico.

4. El copolimero tal como se reivindicd en cualquiera de las

reivindicaciones precedentes, donde n = 10-200.

5. EI copolimero tal como se reivindico en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el
copolimero comprende una unidad de mondomero adicional MS

de la formula I111:
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donde R%, R, R, m" y p" se definen para R>, R%, R/, my
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p en la reivindicacién 1;

Y, en cada caso de forma independiente, es un enlace

quimico u -0-;

Z, en cada caso de forma independiente, es un enlace

quimico, -0- 0 -NH-;

R°, en cada caso de forma independiente, es un grupo
alquilo, un grupo cicloalquilo, un grupo alquilarilo, un
grupo arilo, un grupo hidroxialquilo o un grupo

acetoxialquilo, cada uno con 1-20 atomos de C.

EI copolimero tal como se reivindicé en la reivindicacion
5, en donde la unidad de mondmero MS consiste en estireno,

(met)acrilato de hidroxialquilo y/o acetato de vinilo.

El copolimero tal como se reivindicdé en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el
copolimero es un copolimero de bloque, donde un primer
bloque A comprende 75 a 100% molar de las unidades de
monémero que porta grupos fosforo M1 y un segundo bloque
B comprende 75 a 100% molar de las unidades de mondmero

que porta cadenas laterales M2.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones 1-6, caracterizado por que el copolimero
tiene una estructura de gradiente en al menos una seccion

AA en una direcciéon a lo largo de la estructura del
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polimero con respecto a la unidad de mondémero que porta
grupos foésforo M1 y/o con respecto a la unidad de mondémero

que porta cadenas laterales M2.

El copolimero tal como se reivindica en la reivindicacion
8, caracterizado por que el copolimero el copolimero,
ademas de la al menos una seccién AA que tiene una
estructura de gradiente, tiene una seccion AB adicional,
donde hay wuna concentracion Jlocal constante de los
mondémeros, y puede consistir en un solo tipo de mondémeros

o de dos mondmeros diferentes en distribucién estadistica.

EI copolimero tal como se reivindica en la reivindicacion
8, caracterizado en que la al menos una secciéon AA que
tiene una estructura de gradiente comprende de 5 a 70
unidades de monémeros M1 y de 5 a 70 unidades de mondémeros

M2.

El copolimero tal como se reivindica en la reivindicacion
9, caracterizado en que la al menos una seccion AA que
tiene una estructura de gradiente comprende de 5 a 70
unidades de monémeros M1 y de 5 a 70 unidades de mondmeros
M2; y en donde la seccién AB que tiene una concentracioén
local constante de los mondmeros, comprende de 5 a 70

unidades de monémeros M1 y/o M2.

EI copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, donde la polidispersidad

del copolimero se encuentra particularmente en el
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17.

intervalo de 1.0-1_.4.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, donde la polidispersidad
del copolimero y se encuentra particularmente en el

intervalo de 1.1-1.3.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que una
relacion molar de las unidades de monomeros M1 respecto a
las unidades de mondémeros M2 en el copolimero se encuentra

en el intervalo de 0.7-4.

EI copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que una
relacion molar de las unidades de mondémeros M1 respecto a
las unidades de mondémeros M2 en el copolimero se encuentra

en el intervalo de 0.9-3.8.

EI copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que una
relacion molar de las unidades de mondémeros M1 respecto a
las unidades de mondémeros M2 en el copolimero se encuentra

en el intervalo de 1.0-3.7.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que una
relacion molar de las unidades de mondomeros M1 respecto a

las unidades de monémeros M2 en el copolimero se encuentra
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19.

20.

en el intervalo de 2-3.5.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las

reivindicaciones precedentes, caracterizado por que a =

O, b=1,c=1, 6=-0-,d=1-2, Q=H, e=001, f
1y jJj=0; Ry R de forma independiente, son H, -CHz o
mezclas de estos, R® es H o -CHs;; R* es H o -COOM; vy

donde X es -0-.

El copolimero tal como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que R3 vy
Ré6 y R* y R’, de forma independiente, son H; y donde X es

-0-.

Una composicion aglutinante que comprende un aglutinante
mineral y un copolimero tal como se describe en cualquiera

de las reivindicaciones precedentes.



