
Recolectar desechos de ceramica cocida y 
desechos plasticos

Triturar la ceramica cocida hasta 
obtener un tamano de particula de 

entre 2 mm y 3 mm

Lavar los desechos plasticos y quitar 
las etiquetas

Recortar los desechos plasticos

Calentar la ceramica cocida entre 
95°C y 105°C durante 5 minutos

Calentar los desechos plasticos hasta 
SU punto de fusion

Mezclar los desechos plasticos y la 
ceramica cocida en un molde de 

metal

Dejar enfriar hasta su temperatura 
ambiente y obtener el elemento de 

mamposteria


